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Методом окислительно"восстановительного взаимодействия эндоэдрального метал"
лофуллерена Ho@C82(C2v) с донором электронов перхлоротрифенилметидом калия
K(18"crown"6)[C(C6Cl5)3] впервые синтезирован эндоэдральный металлофуллерид
K(18"crown"6)[Ho@C82(C2v)]. Полученная соль охарактеризована методами спектрофо"
томерии и масс"спектрометрии.
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но"акцепторные системы, ВЭЖХ, масс"спектрометрия, оптическая спектроскопия.

Уникальная структура эндоэдральных металло"
фуллеренов (ЭМФ) и разнообразие их свойств в зави"
симости от инкапсулированного атома (или атомов)
металла и углеродного каркаса привлекают внимание
исследователей к этим соединениям1,2. Новый класс
соединений, образованный на основе ЭМФ — эндо"
эдральные металлофуллериды (ЭМФД) — это соли
(комплексы с переносом заряда), анионами в кото"
рых являются ЭМФ. Известно, что ЭМФД представ"
ляют интерес для молекулярной электроники и элек"
тронных донорно"акцепторных систем3—7.

Открытие в 1991 г. сверхпроводников на основе
фуллеридов щелочных металлов (M3C60, M = K, Cs,
Rb)8 привело к интенсивному развитию химии и фи"
зики этого класса соединений. В то же время в лите"
ратуре не описаны методы синтеза ЭМФД и тем более
отсутствуют данные о их свойствах.

В последнее время активно изучается процесс пе"
реноса электрона между молекулой ЭМФ и различны"
ми органическими донорами. Была показана9 возмож"
ность создания ионно"контролируемых переключате"
лей на основе переноса электрона от тетратиафульва"
лена к Li@C60. Этот результат важен при проектирова"
нии новых устройств для хранения информации. Име"
ются литературные данные10,11 об интересной донор"

но"акцепторной системе, построенной из парамагнит"
ного ЭМФ — La@C82(C2v) и органических доноров
(N,N,N´N´"тетраметил"п"фенилендиамин, декаметил"
ферроцен и 5,10"дигидро"5,10"диметилфеназин). В ре"
зультате взаимодействия ЭМФ La@C82(C2v) с донора"
ми (D) в растворе образуются ион"радикальные пары
[(La@C82

–(C2v) (D+•)], стабильность которых может
зависеть от температуры или других параметров. Эти
системы обладают термохромными свойствами и пред"
ставляют большой интерес для оптических и магнит"
ных приложений11.

Известна только одна работа12, посвященная полу"
чению ЭМФД с калием — K(18"crown"6)[Y@C82(C2v)].
Главная причина такого положения — ограниченная
доступность ЭМФ для широкого круга исследовате"
лей, что связано с проблемами синтеза и выделения
в препаративных количествах2. Представляет интерес
синтез ЭМФД с магнитными атомами металлов, таки"
ми как гольмий, гадолиний, диспрозий, и последую"
щее изучение их магнитных свойств.

В настоящей работе методом окислительно"вос"
становительного взаимодействия ЭМФ Ho@C82(C2v)
с донором электронов перхлоротрифенилметидом ка"
лия K(18"crown"6)[C(C6Cl5)3] впервые синтезирова"
на соль K(18"crown"6)[Ho@C82(C2v)].

Обсуждение полученных результатов

Смесь, состоящую из ЭМФ с гольмием и фуллере"
нов, разделяли методом многостадийной полупрепа"
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