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Дорогие коллеги! 

Настоящая международная научная конференция традиционно проводится 

каждые два года и является одним из самых крупных и представительных 

международных научных форумов в России. На данной конференции ученые, 

инженеры, представители различных отраслей промышленности могут обсудить 

и обобщить весь спектр результатов исследований в области прочности, 

деформации и разрушения материалов и наноматериалов. 

Основным организатором конференции выступил ИМЕТ РАН. Среди 

организаторов и партнеров следует отметить Министерство науки и высшего 

образования РФ, Российскую академию наук, Российский фонд фундаментальных 

исследований, Межгосударственный координационный совет по физике 

прочности и пластичности, журнал «Деформация и разрушение материалов» а 

также ООО «Мелитэк». 

В рамках конференции проведёт работу научная школа для молодежи с 

целью обмена опытом и информацией о выполненных исследованиях. Будет 

осуществлено ознакомление молодых научных сотрудников, аспирантов и 

студентов старших курсов с новейшими достижениями в области создания 

высокотехнологичного научного оборудования целым рядом известных 

кампаний: INSTRON, Buehler, Wolpert Wilson, Reicherter, LIMMESS, Oxford 

Instruments и пр.. 

Программа конференции напряжённая и разнообразная. В конференции 

приняли участие представители большинства ведущих научных, учебных и 

промышленных организаций со всех концов России. В докладах представлены 

более 16 стран: Это и США, и страны Западной Европы (Великобритания, 

Германия, Франция, Латвия, Чехия) и страны БРИКС (Китай, Индия, Бразилия), и 

бывшие республики СССР (Украина, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Киргизия, 

Таджикистан, Узбекистан). 

Для удобства ученых, оргвзносы с физических лиц не предусмотрены, а 

участие в конференции и получение трудов конференции – бесплатное. 

Надеюсь, что проведение нашей конференции будет способствовать 

активизации сотрудничества представителей российского научного сообщества 

с широким кругом зарубежных специалистов, работающих в области изучения 

физикомеханических свойств различны материалов, проблемами надёжности и 

долговечности использования материалов для энергетического и нефтегазового 

комплексов, металлургии, строительства, автомобилестроения, 

авиакосмической и других отраслей промышленности.  

Хочу пожелать всем участникам конференции успешной работы, укрепления 

прежних и создание новых творческих контактов, генерации ярких идей и 

инновационных решений. 

  Председатель Организационного комитета, 

академик Банных О.А. 
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Journal of Materials New 

Horizons 
ISSN: (Print) (Online) 
Journal of Materials New Horizons is a peer-reviewed 
international journal that publishes high quality research 
articles and reviews/mini-reviews and communication 
recording the latest research results and cutting-edge 
advances in the field of materials science. It aims to become a 
quick and open information exchange platform for worldwide 
material researcher. The research and application of new 
materials with disruptive innovation are the most important 
highlights of the journal. The topics cover High-entropy alloys; 
Metallic glasses; Two-dimensional nano-materials; Metal-
organic frameworks; Covalent organic frameworks; DNA nano-
materials; Intelligent materials; Single-atom Catalysts; 
Topological materials; Meta materials; Superhard materials; 
Superhydrophobic/Superhydrophilic materials; Intermetallic 
Materials; Quasicrystals; Organic semiconductor crystals; Ionic 

liquid and other new emerging materials. 

Insight - Carbon Materials 
Insight - Carbon Materials publishes original research papers 
devoted to the physics, chemistry and technology of the organic 
substances that are precursors for producing aromatically or 
tetrahedrally bonded carbonaceous solids, and of the materials 
that may be produced from those organic precursors. These 
materials range from diamond and graphite through chars, 
semicokes, mesophase substances, carbons, carbon fibers, 
carbynes, fullerenes and carbon nanotubes, etc. Papers on the 
secondary production of new carbon and composite materials 
(for instance, carbon-carbon composites) from the above 
mentioned various carbons are also within the scope of the 
journal. Papers on organic substances will be considered only if 
the research has close relation to the resulting carbon materials. 

 Insight - Material Science 
Insight - Material Science is an international English periodical 
focusing on the latest developments in the field of materials 
science.  It mainly publishes creative papers and review articles 
on the latest research progress in the fields of biomaterials, 
nanomaterials and other materials science. The journal supports 
ideological innovation, academic innovation, advocacy science, 
prosperous academics and academic and ideological 
integration. It aims to provide an exchange platform for 
scientists, scholars and scientific researchers worldwide to 
spread, share and discuss problems and development in 
different directions related to the field of materials science.  
The manuscript to be submitted is required to be in English in 
which abstracts and keywords shall be included. The 
manuscripts will be subjected to a rigorous editorial checking 
and a fair peer review upon reception. The authors will be given 
a decision from the editorial office within one month since 
submission. Manuscripts will be available online upon accepted, 

and will soon be officially published by PiscoMed Publishing. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель оргкомитета: академик О.А Банных (ИМЕТ РАН). 
Заместители председателя: 

А.М. Глезер (НИТУ "МИСиС", Россия) 
А.Г. Колмаков (ИМЕТ РАН, Россия) 

Ученый секретарь конференции: 
Д.В. Просвирнин (ИМЕТ РАН, Россия) 

М.И. Алымов (ИСМАН РАН, Россия) 
А.С. Анохин (ИМЕТ РАН, Россия) 
В.И. Альшиц (ИК РАН, Россия) 
М.А. Аржаков (МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия) 
И.О. Банных (ИМЕТ РАН, Россия) 
С.М. Баринов (ИМЕТ РАН, Россия) 
В.И. Бетехтин (ФТИ РАН, Россия) 
А.Г. Береснев (ОАО Композиит, Россия) 
С.Я. Бецофен (НИУ МАИ, Россия) 
В.М. Блинов (ИМЕТ РАН, Россия) 
К.Е. Борисов (Департамент государственной научной, 
научно-технической и инновационной политики 
Минобрнауки России) 

В.И. Бородавко (УП НПО «Центр» НАНБ, Беларусь) 
Л.Р. Ботвина (ИМЕТ РАН, Росиия) 
В.М. Бузник (ГНЦ ВИАМ, Росиия) 
Г.С. Бурханов (ИМЕТ РАН, Россия) 
В. Н. Варюхин (ДонФТИ им. А.А. Галкина, ДНР)  
А.Ю. Виноградов (Тольяттинский ГУ, Россия) 
П.А. Витязь (Президиум НАН, Беларусь) 
R. Gadow (Universitat Stutgart, Германия) 
М.В. Геров (АО Корпорация МИТ, Россия) 
В.В. Геров (ИнтелТест, Россия) 
A.L. Greer (Cambridge Univ., Великобритания) 
А.Е. Гвоздев (Тульский ПГУ, Россия) 
Ю.И. Головин (Тамбовский ГУ, Россия) 
К.В. Григорович (ИМЕТ РАН, Россия) 
Ф.В. Гречников (Самарский НЦ РАН, Россия) 
В.Е. Громов (СибГИУ, Россия) 
С.В. Добаткин (ИМЕТ РАН, Россия) 
А.В. Дуб (ГК Росатом, НИТУ МИСиС, Россия) 
В.К. Иванов (ИОНХ РАН, Москва) 
О.М. Ивасишин (Ин-т металлофизики НАН, Украина) 
В.М. Иевлев (МГУ, Воронежский ГУ, Россия) 
А.Ф. Ильющенко (ГНПО ПМ НАНБ, Беларусь) 
Е.Н. Каблов (ГНЦ ВИАМ, Росиия) 
Б.А. Калин (НИЯУ МИФИ, Россия) 
Ю.Ф. Каргин (ИМЕТ РАН, Россия) 
М.И. Карпов (ИФТТ РАН, Россия) 
Г.В. Клевцов (Тольяттинский ГУ, Россия) 
С.А. Клименко (ИСМ НАНУ, Украина) 
Г.Е. Коджаспиров (СПбГПУ, Россия) 
А.Г. Колесников (МГТУ им. Н.Э.Баумана, Россия) 
Ю.Р. Колобов (Белгородский ГУ, Россия) 
В.С. Комлев (ИМЕТ РАН, Москва) 
С.А. Котречко (Ин-т металлофизики НАНУ, Украина) 
М.М. Криштал (Тольяттинский ГУ, Россия) 
Ю.А. Курганова (МГТУ им. Н.Э.Баумана, Россия) 
А.П. Ласковнев (НАНБ, Беларусь) 
Е.А. Левашов (МИСиС, Москва) 
Л.И. Леонтьев (Президиум РАН, Москва)  
Л.М. Лобанов (ИЭС им.Е.О.Патона, Украина)   
С.А. Лурье (ИПМех им. А.Ю. Ишлинского РАН, Россия) 
А.Н. Луценко (ГНЦ ВИАМ, Росиия) 
В.И. Лысак (Волгоградский ГТУ, Россия) 
L.A. Matlakhova (State University of the North Fluminense 
Darcy Ribeiro, Brasilia) 

В.М. Матюнин (НИУ “МЭИ”, Россия) 
С.Т. Милейко (ИФТТ РАН, Россия) 
Ю.В. Мильман (ИПМ им. И.М. Францевича, Украина) 
В.И. Моисеенко (ИНДмаш НАН, Беларусь) 
Н.Ф. Морозов (С-Пб. ГУ, Россия ) 
H. Mughrabi (Universitat Erlangen-Nurnberg, Германия) 
С.А. Никулин (НИТУ «МИСиС», Россия) 
П.Д. Одесский (ЦНИИ строительных конструкций, Россия) 

А.С. Орыщенко (ЦНИИ КМ «Прометей», Россия) 
О.Г. Оспенникова (ГНЦ ВИАМ, Россия) 
А.В. Панин (ИФПМ СО РАН, Россия) 
С.В. Панин (ИФПМ СО РАН, Россия) 
А.А. Парфенов (ОАО ВНИИНМ, Россия) 
В.Н. Перевезенцев (ИПМ РАН, Россия) 
А.И. Плохих (МГТУ им. Н.Э.Баумана, Россия) 
Р.Н. Ризаханов (ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», Россия) 
В.В. Рыбин (СПбГПУ,  Россия) 
А.Н. Романов (ИМАШ РАН, Россия) 
А.И Рудской (СПбГПУ, Россия) 
А.Г. Савченко (НИТУ «МИСиС», Россия) 
В.В. Сагарадзе (ИФМ УрО РАН, Россия) 
С.Е. Сакипова (Карагандинский ГУ им. Е.А. Букетова, 
Казахстан) 
А.Е. Салько (ЗАО «Взрывиспытания», Россия) 
К.К. Сейтказинова (Южно-Казахстанский ГУ им. 
М.Ауезова, Казахстан) 
А.К. Скуратов (ФГБНУ «Дирекция НТП», Россия) 
К.А. Солнцев (ИМЕТ РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия) 

R. Sunder ( BiSS (P) Ltd, Индия) 
В.М. Счастливцев (ИФМ Уро РАН, Россия) 
В.Ф. Терентьев (ИМЕТ РАН, Россия) 
A. Toffs (Correlated Solution Inc., США) 
J. Theodorakopoulos (Instron, Великобритания) 
В.Т. Трощенко (ИПП им. Г.С. Писаренко, Украина)   
М.Р. Филонов (НИТУ «МИСиС», Россия) 
Г.А. Филиппов (ГНЦ РФ «ЦНИИчермет им. И. П. 
Бардина», Россия) 
С.А. Фирстов (ИПМ им. И.М. Францевича, Украина)     
М.Л. Хейфец (Президиум НАН, Беларусь) 
Tu Hailing (General Research Institute for Non-ferrous 
Metals, КНР) 
А.Н. Царьков МОУ «Институт инженерной физики», Россия) 

В.А. Чантурия (ИПКОН РАН, Россия) 
В.М. Чернов (ОАО ВНИИНМ, Россия) 
С.А. Чижик (Президиум НАНБ, Беларусь) 
О.К. Чистов (НИЦ «Курчатовский институт», Россия) 
A. Čiuplys (Kaunas University of Technology, Литва) 
А.Е. Шелест (ИМЕТ РАН, Россия) 
А.А. Шмаков (АО «Гиредмет», Россия) 
H. Schreier (Correlated Solution Inc., США) 
A. Shoshenskiy (Air Liquide Welding, Франция) 
М.А. Штремель (НИТУ «МИСиС», Россия) 
Е.В. Юртов (РХТУ им. Д.И. Менделеева, Россия) 
В.С. Юсупов (ИМЕТ РАН, Россия) 
А.А. Ярославов (МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия)
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ORGANIZING COMMITTEE 

Chairman: Member of RAS О.А. Bannykh (IMET RAS). 

Vice-chairmen:  A.M. Gleser (NUST MIS&S, Russia) 

A.G. Kolmakov (IMET RAS, Russia) 

Conference Secretary: 

D.V. Prosvirnin (IMET RAS, Russia) 

Members: 
M.I. Alymov (ISMAN RAS, Russia) 
V. I. Alshits (IC RAS, Russia) 
CM. Barinov (IMET RAS, Russia) 
V.I. Betekhtin (FTI RAS, Russia) 
A.G. Beresnev (OJSC Composite, Russia) 
S.Ya. Bezofen (NIU MAI, Russia) 
V.M. Blinov (IMET RAS, Russia) 
K.E. Borisov (Department of Science and Technology of the 

Ministry of Education and Science of Russia) 
V.I. Borodavko (UP NPO "Center" NASB, Belarus) 
L.R. Botvina (IMET RAS, Russia) 
G.S. Burkhanov (IMET RAS, Moscow) 
V.M. Buznik (SRC VIAM, Russia) 
VN Varyukhin (DonNTU named after AA Galkin, DNR) 
A.Yu. Vinogradov (Togliatti State University, Russia) 
P.A. Knight (Presidium of NAS, Belarus) 
R. Gadow (Universitat Stutgart, Germany) 
S.A. Gerasimov (Moscow State Technical University named 

after N.E. Bauman, Russia) 
M.V. Gerov (JSC MIT Corporation, Russia) 
V.V. Gerov (IntelTest, Russia) 
A.L. Greer (Cambridge Univ., United Kingdom) 
A.E. Gvozdev (Tula State University, Russia) 
Yu.I. Golovin (Tambov State University, Russia) 
RV Gol'dshtein (IPMech named after AY Ishlinsky, RAS, 

Russia) 
K.V. Grigorovich (IMET RAS, Russia) 
F.V. Grechnikov (Samara GAU, Russia) 
V.E. Gromov (SibGIU, Russia) 
S.V. Additkin (IMET RAS, Russia) 
A.V. Oak (SC Rosatom, NITU MISiS, Russia) 
V.C. Ivanov (IONKh RAS, Moscow) 
O.M. Ivasishin (Institute of Metal Physics, National Academy of 

Sciences of Ukraine, Ukraine) 
V.M. Ievlev (Moscow State University, Voronezh State University, 

Russia) 

A.F. Ilyushchenko (GNPO PM NANB, Belarus) 
E.N. Kablov (SSC VIAM, Russia) 
BA Kalin (NNIU MEPhI, Russia) 
M.I. Karpov (ISSP RAS, Russia) 
M. Keeble (Buehler, United Kingdom) 
G.V. Klevtsov (Togliatti State University, Russia) 
S.A. Klimenko (ISM NASU, Ukraine) 
G.E. Kozhaspirov (SPbSPU, Russia) 
A.G. Kolesnikov (Moscow State Technical University named 

after NE Bauman, Russia) 
Yu.R. Kolobov (Belgorod State University, Russia) 
V.S. Komlev (IMET RAS, Moscow) 
S.A. Kotrechko (Institute of Metal Physics, National Academy 

of Sciences of Ukraine, Ukraine) 
M.M. Krishtal (Togliatti State University, Russia) 
A.P. Laskovnev (National Academy of Sciences of Belarus, 

Belarus) 
E.A. Levashov (MISiS, Moscow) 
L.M. Lobanov (IE Eaton Paton, Ukraine) 
G.M. Lukovkin (Moscow State University named after MV 

Lomonosov, Russia) 
S.A. Lurye (IPMeh named after AY Ishlinsky, RAS, Russia) 
A.N. Lutsenko (SSC VIAM, Russia) 
P. Lukas (Institute of Metal Physics, Czech Republic) 

IN AND. Lysak (Volgograd State Technical University, Russia) 
L.A. Matlakhova (State University of the North Fluminense 

Darcy Ribeiro, Brazil) 
V.M. Matyunin (NIU "MEI", Russia) 
S.T. Mileiko (ISSP RAS, Russia) 
Yu.V. Milman (IPM NASU, Ukraine) 
IN AND. Moiseenko (INDAM NAS, Belarus) 
N.F. Morozov (St. Petersburg State University, Russia) 
H. Mughrabi (Universitat Erlangen-Nurnberg, Germany) 
S.A. Nikulin (NITU "MISiS", Russia) 
P.D. Odesskiy (Central Research Institute of Building Structures, 

Russia) 
A.S. Oryshchenko (Central Research Institute of CM «Prometey», 

Russia) 

O.G. Ospennikova (SRC VIAM, Russia) 
V.E. Panin (ISPM SB RAS, Russia) 
A.A. Parfenov (OAO VNIINM, Russia) 
V.V. Perevezentsev (IPM RAS, Russia) 
R.N. Rizakhanov (SSC FGUP "Keldysh Center", Russia) 
V.V. Rybin (SPbSPU, Russia) 
A.N. Romanov (IMASh RAS, Russia) 
A.I. Rudskoy (SPbSPU, Russia) 
A.G. Savchenko (NITU "MISiS", Russia) 
V.V. Sagaradze (IFM UrB RAS, Russia) 
A.E. Salko (ZAO "Vzryvyspytaniya", Russia) 
S.E. Sakipova (KazNU, Kazakhstan) 
K.K. Seitkazenova (KazSU the name of  M.Auezov Kazakhstan) 
S.V. Simakov (IMET RAS, Russia) 
A.K. Skuratov (FGBNU "Direction NTP", Russia) 
K.A. Solntsev (IMET RAS, Moscow State University named 

after MV Lomonosov, Russia) 
R. Sunder (BiSS (P) Ltd, India) 
V.M. Schastlivtsev (IFM Uro RAS, Russia) 
V.F. Terentiev (IMET RAS, Russia) 
A. Toffs (Correlated Solution Inc., USA) 
J. Theodorakopoulos (Instron, UK) 
V.T. Troshchenko (GP Pisarenko Institute of Technology, 

Ukraine) 
M.R. Filonov (NITU "MISiS", Russia) 
G.A. Filippov (State Research Center of the Russian 

Federation "TsNIichermet named after IP Bardin", Russia) 
S.A. Firstov (IPM NASU, Ukraine) 
M.L. Heifets (Presidium of NAS, Belarus) 
Tu Hailing (General Research Institute for Non-Ferrous 

Metals, PRC) 
V.A. Chanturia (IPKON RAS, Russia) 
V.M. Chernov (VNIINM, Russia) 
V.A. Tsherny (PAO ZIO-Podolsk, Russia) 
OK. Chistov (SRC "Kurchatov Institute", Russia) 
A. Čiuplys (Kaunas University of Technology, Lithuania) 
A.E. Shelest (IMET RAS, Russia) 
H. Schreier (Correlated Solution Inc., USA) 
A. Shoshenskiy (Air Liquide Welding, France) 
M.A. Shtremel (NITU "MISiS", Russia) 
E.V. Yurtov (Mendeleyev University of Chemical Technology, 

Russia) 
V.S. Yusupov (IMET RAS, Russia) 
A.A. Yaroslavov (Moscow State University named after MV 

Lomonosov, Russia)
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ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

   
РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

   
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

   
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ 

МЕТАЛЛУРГИИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ ИМ. А.А. БАЙКОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК 

   
ООО «МЕЛИТЭК» 

   
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ФИЗИКЕ ПРОЧНОСТИ И 

ПЛАСТИЧНОСТИ 

   
ЖУРНАЛ «ДЕФОРМАЦИЯ И РАЗРУШЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ» 

   
JOURNAL OF MATERIALS NEW HORIZONS 

   
PISCOMED PUBLISHING PTE LTD 

 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

   
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ИМЕТ РАН 
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ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 СЕКЦИЯ 1: Общие закономерности процессов деформации и разрушения 
материалов на нано-, микро-, и макроуровнях 

 СЕКЦИЯ 2:  Разработка технологий получения ультрамелкозернистых 
материалов, основанных на процессах пластической деформации 

 СЕКЦИЯ 3: Новые стали и сплавы, обладающие перспективной̆ структурой̆ и 
высоким комплексом механических характеристик; 

 СЕКЦИЯ 4: Композиционные материалы и покрытия с улучшенными 
механическими и триботехническими свойствами 

 СЕКЦИЯ 5: Особенности разрушения перспективных конструкционных и 
функциональных материалов и наноматериалов (высокопрочных и 
биомедицинских керамик, гетероструктур, фуллеренов, пеноматериалов, 
полимеров, демпфирующих и огнестойких материалов) 

 СЕКЦИЯ 6: Деформация и разрушение строительных и природных материалов 

 СЕКЦИЯ 7: Современное оборудование и новые эффективные методы для 
исследования процессов деформации и разрушения материалов, ресурса 
деталей̆ машин, механизмов, конструкций 

 СЕКЦИЯ 8: Компьютерное моделирование и математические методы описания 
структуры и механического поведения материалов и наноматериалов 

 СЕКЦИЯ 9: Применение методов ebsd, рэм, атомно-зондовой томографии для 
изучения процессов деформации и разрушения металлических материалов 

 

 МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА КОНФЕРЕНЦИЯ 
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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в VIII Международной конференции 

«ДЕФОРМАЦИЯ И РАЗРУШЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И НАНОМАТЕРИАЛОВ», 

которая проходит 19 - 22 ноября 2019 года в городе Москва.  

Научная программа конференции предусматривает: 
ПЛЕНАРНЫЕ И СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Продолжительность пленарных докладов – 30 мин., секционных – 10 мин. 

Заседания будут проходить в следующих аудиториях. 

- Зал секционных заседаний №1  

- Зал секционных заседаний №2  

- Зал секционных заседаний №3 

СТЕНДОВАЯ СЕКЦИЯ 
Ознакомиться с докладами можно будет в течение всего срока проведения 

конференции.  

Во время работы секции будет работать экспертная комиссия в составе: 

Председатель: чл.-корр. РАН Колмаков А.Г. 

Члены комиссии: 

д.т.н. Юсупов В. С. 

д.т.н. Бахтеева Н.Д. 

д.т.н. Михайлов Б.П. 

д.т.н. Калита В.И. 

к.т.н. Севостьянов М.А. 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СТЕНДОВЫХ  

ДОКЛАДОВ С АВТОРАМИ: 21 ноября с 1430 до 1530 

МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Организационный комитет VIII Международной конференции "Деформация и 

разрушение материалов и наноматериалов" и бюро молодежной школы-

конференции учредили награды за наиболее интересные доклады для молодых 

участников. 

Лучшие работы участников молодежной школы-конференции будут 

рекомендованы для публикации в журналах "Деформация и разрушение 

материалов". 

 

Подведение итогов молодежной школы-конференции и награждение победителей будет 

проходить 22 ноября 2019 г. в 11:45, Зал секционных заседаний № 1. 

 

Информацию о конференции Вы можете также получить на сайте конференции 

http://www.dfmn. imetran.ru 

Конференция поддержана РФФИ № 19-08-20115 
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

 
Зал секционных 

заседаний №1 
(красный) 

Зал секционных 
заседаний №2 

(белый) 

Зал секционных 
заседаний №3 

(серый) 

1
9

 н
о

я
б

р
я

 1030 – 1100 – Открытие конференции 

1100 – 1300 – Пленарное заседание 

1300 – 1400 – ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

1400 – 1600 – Пленарное заседание 

2
0

 н
о

я
б

р
я

 

930 – 1140 

Секция 1 

1000 – 1130 

Секция 4 

1000 – 1130 

МШК 

1130 – 1200 – КОФЕ-ПАУЗА 

1200 – 1340 

Секция 1 

1200 – 1330 

Секция  4 

1200 – 1330 

МШК 

1330 – 1430 – ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

1430 – 1600 

Секция 1 

1430 – 1610 

Секция 4 

1430 – 1600 

МШК 

1600 – 1630 – КОФЕ-ПАУЗА 

1620 – 1800 

Секция 1 

1630 – 1720 

Секция 4 

1630 – 1800 

МШК 

2
1

 н
о

я
б

р
я

 

930 – 1130 

Секция 3 
1000 – 1130 

Секция 8 
1000 – 1130 

Секция 7 

1130 – 1200 – КОФЕ-ПАУЗА 

1200 – 1330 

Секция 5 
1200 – 1330 

Секция 8 
1200 – 1330 

Секция 7 

1330 – 1430 – ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

СТЕНДОВАЯ СЕКЦИЯ – 1430 – 1530 

1530 – 1630 

Секция 5 
1530 – 1710 

Секция 8 
 

2
2

 н
о

я
б

р
я

 

1000 – 1140 

Секции 2,6,9 
 - 

1145 -ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

*МШК – Молодежная  школа-конференция
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19 ноября 

Зал секционных заседаний №1 

1030-1100 
Открытие конференции и приветственное слово участникам конференции 

чл. корр. РАН В.С. Комлев 

Вступительное слово Председателя оргкомитета конференции 

академик О.А. Банных 

Вступительное слово зам. Председателя оргкомитета конференции 

зам. Председателя организационного комитета 

д.т.н. А.М. Глезер 

Организационная информация участникам конференции 

зам. Председателя организационного комитета 

чл. - корр. РАН А.Г. Колмаков 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Председатель: академик О.А. Банных 

Сопредседатели: д.т.н. А.М. Глезер , чл. - корр. РАН А.Г. Колмаков 

1100-1130 
ЭФФЕКТ ФОТОННОЙ ОБРАБОТКИ В ПРОЦЕССАХ УПОРЯДОЧЕНИЯ И РАЗУПОРЯДОЧЕНИЯ 

МЕМБРАННОГО СПЛАВА СИСТЕМЫ Pd-Cu 

Иевлев Валентин Михайлович, 

ФНМ МГУ им. Ломоносова, Москва, Россия 

1130-1210 
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ЛЬДА 

Бузник Вячеслав Михайлович, 

Всероссийскоий научно-исследовательскоий институт авиационных материалов (ВИАМ), 

Москва, Россия 

1210-1230 
COATINGS AND LAYER COMPOSITES FOR ADVANCED TECHNOLOGY APPLICATIONS: THE 

INFLUENCE OF RESIDUAL STRESSES ON PERFORMANCE AND RELIABILITY 

Rainer Gadow 

Institute for Manufacturing Technologies of Ceramic Components and Composites (IMTCCC), Germany 

1230-1300 
INTERFACIAL BONDING STRENGTH IN FIBER-REINFORCED COMPOSITES BY MICRO FIBER 

PUSH-OUT TECHNIQUE 

Jiménez Martinez Miguel 

Institute for Manufacturing Technologies of Ceramic Components and Composites (IMTCCC), Germany 

1300-1400 ОБЕД 

1400-1430 
ОБОРУДОВАНИЕ NANOVEA ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ПОВЕРХНОСТИ 

Шкляр Никита Евгеньевич 

ООО «Мелитэк», Москва, Россия 
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1430-1500 
КИНЕТИКА НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ СТАТИЧЕСКОМ И ЦИКЛИЧЕСКОМ 

НАГРУЖЕНИИ 

Ботвина Людмила Рафаиловна 

ИМЕТ РАН, Москва, Росиия 

1500-1530 
МАЛОАКТИВИРУЕМЫЕ СПЛАВЫ ВАНАДИЯ ДЛЯ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ  

ДЕЛЕНИЯ И СИНТЕЗА – ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Чернов Вячеслав Михайлович  

ОАО «Высокотехнологический НИИ неорганических материалов имени академика 

А.А. Бочвара» (ВНИИНМ), Москва, Россия 

1530-1600 
ПРОЧНОСТЬ СВАРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ 

Одесский Павел Дмитриевич  

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство», Москва, Россия 
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20 ноября 

Зал секционных заседаний №1 

СЕКЦИЯ 1 - ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ НА НАНО-, МИКРО-, И МАКРОУРОВНЯХ 

Сопредседатели: Ботвина Л.Р. 

Банных И.О. 

930-1130 
КИНЕТИКА ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМАЦИИ В ГИДРИРОВАННЫХ СПЛАВАХ СИСТЕМЫ  

Pd-Y  

Акимова Ольга Владимировна 1, Велигжанин А. А.2, Светогоров Р. Д.2, Горбунов С.В.3, Рошан Н.Р.3, 

Бурханов Г.С.3 
1МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, 2НИЦ Курчатовский институт, Москва, Россия, 3ИМЕТ 

РАН им. А.А. Байкова, Москва, Россия 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО ЦИКЛИЧЕСКОГО 

ДЕФОРМИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ ПРИ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

Кабалдин Ю. Г., Хлыбов А. А., Аносов Максим Сергеевич 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород, Россия 

 
СТРУКТУРА И ЛОКАЛЬНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЕФОРМИРОВАННЫХ АМОРФНЫХ 

СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 

Аронин Александр Семенович 1, Абросимова Г.Е.1, Матвеев Д.В. 1, Орлова Н.Н.1, Першина Е.А.1, 

Фокин Д.А. 2 
1Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка, Россия,  
2ООО ОПТЭК, Москва, Россия 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОТКОЛЬНЫХ ТАРЕЛОЧЕК В МЕТАЛЛЕ ПОСЛЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 

НАГРУЖЕНИЯ ПЛАСТИНОЙ 

Буравова Светлана Николаевна., Петров Е.В. 

ИСМАН, Черноголовка, Россия 

 
ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ СПЛАВА ZN-AI-CU-MG ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

МЕТОДАХ ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

Велиханов Артур Рауфович 

Институт физики ДФИЦ РАН, Махачкала, Россия 

 
О ВОЛНОВОЙ ПРИРОДЕ ПРЕДЕЛА ТЕКУЧЕСТИ 

Гневко Александр Иванович, Соловов С.Н., Мукомела М.В., Шевченко В.И., Янушкевич В.А., Панкин 

Д.А. 

ВА РВСН им. Петра Великого, Московская обл. Балашиха, Россия 

 
СРАВНЕНИЕ ДВУХ СПОСОБОВ ИСПЫТАНИЯ НА ИЗГИБ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ДИСКОВ НА 

КОЛЬЦЕВОЙ ОПОРЕ 

Гольцев Владимир Юрьевич1, Григорьев Е. Г.2, Осинцев А. В.1, Плотников А. С.1, Седегов А.С. 3 
1НИЯУ МИФИ, Москва, Россия, 2ИСМАН, Черноголовка, Россия,  
3НИТУ МИСиС, Москва, Россия 

 
РАЗВИТИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ В УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОМ 

СПЛАВЕ СИСТЕМЫ Ti-Al-V-Mo 

Грабовецкая Галина Петровна, Забудченко О. В., Мишин И. П. 

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия 

 
ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ С НЕУСТОЙЧИВОЙ 

ФАЗОВОЙ СТРУКТУРОЙ НА МАКРОСКОПИЧЕСКОМ УРОВНЕ  

Данилов Владимир Иванович, Горбатенко В.В., Орлова Д.В., Данилова Л.В., Зуев Л.Б. 

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия 
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ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ РАЗРУШЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

МЕТАЛЛОКОМПОЗИТНОГО БАКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

Еремин Никита Викторович1,2 
1 ИВТ СО РАН, Красноярский филиал, Красноярск, Россия 
2 ИВМ СО РАН – обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск, Россия 

 
ДИФФУЗИОННАЯ ПОЛЗУЧЕСТЬ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ ЗАМЕЩЕНИЯ:  

ВЛИЯНИЕ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ НА ПОВЕРХНОСТЯХ» 

Жевненко Сергей Николаевич 

НИТУ МИСиС, Москва, Россия 

 
УСТАЛОСТНОЕ МАСШТАБНО-СТРУКТУРНОЕ РАЗРУШЕНИЕ МЕТАЛЛОВ ПРИ СЛОЖНОМ 

НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ 

Завойчинская Элеонора Борисовна 

МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

 
ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ДИССИПАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ НЕУПРУГОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ 

ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6 

Капустин В.И.1, Захарченко Кирилл Владимирович 1, 2 
1НГТУ, Новосибирск, Россия, 2 ИГиЛ СО РАН, Новосибирск, Россия 

 
ЯВЛЕНИЕ ОБРАТИМОСТИ В ПОЛОСАХ СДВИГА СТЕКЛООБРАЗНЫХ ПОЛИМЕРОВ ПРИ 

ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

Кечекьян Петр Александрович 

ИСПМ РАН им. Ениколопова, Москва, Россия 

1130-1200 КОФЕ-ПАУЗА 

12 00-1330 
НЕКОТОРЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ 

Кечекьян Александр Степанович 

ИСПМ РАН им. Ениколопова, Москва, Россия 

 
ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИОННОГО МАССОПЕРЕНОСА ИНОРОДНЫХ ВЕЩЕСТВ  ПРИ 

ШАРИКОВОЙ ОБКАТКЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ  

Классен Николай Владимирович1, Мышляев М.М.2  Цебрук И.С.1 , 
1ИФТТ РАН, Черноголовка, Россия, 2 ИМЕТ РАН, Москва, Россия 

 
ЛОКАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И МЕХАНИЗМ РАЗРУШЕНИЯ 

КРУПНОЗЕРНИСТЫХ И УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ С ГПУ РЕШЕТКОЙ 

Клевцов Геннадий Всеволодович1, Валиев Р.З.2, Клевцова Н.А.1, Семенова И.П.2, Пигалева И.Н.1, 

Мерсон Е.Д1, Линдеров М.Л. 
1 ТГУ, Тольятти, Россия, 2НИИ Физики перспективных материалов УГАТУ, Уфа, Россия, 

 
БАРИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЛЯ НАНОКРИСТАЛЛА НИОБИЯ 

Крамынин Сергей Петрович1, Ахмедов Э. Н.2 
1 Институт физики им. Х.И. Амирханова РАН, Махачкала, Россия 
2 ИПГ Дагестанского научного центра РАН, Махачкала, Россия 

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОЛЕБАНИЙ ЛИНЕЙНОЙ МИКРОПОЛЯРНОЙ ОРТОТРОПНОЙ 

СЕТЧАТОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ С.П. ТИМОШЕНКО 

Крылова Екатерина Юрьевна1, Папкова И.В.2, Синичкина А. О.2 
1СУГ им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия,  
2 СГТУ им. Гагарина Ю.А., Саратов, Россия 

 
НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ ДРЕВЕСНЫХ 

КОМПОЗИТОВ 

Кульман Сергей Николаевич 

ЖНАЕУ, Украина 
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ОЦЕНКА ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ ВЫСОКОПРОЧНОЙ МАРТЕНСИТНО-БЕЙНИТНОЙ СТАЛИ НА 
БАЗЕ ИСПЫТАНИЙ МАЛОМАСШТАБНЫХ ОБРАЗЦОВ И СТРУКТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Ильин А. В., Лаврентьев Алексей Андреевич, Садкин К. Е. 
НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», С.-Петербург, Россия 

 
МЕТОД СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЕЙ НА 

ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ И ХЛАДОСТОЙКОСТЬ 

Филин Владимир Юрьевич 

НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», С.-Петербург, Россия 

 
МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ КОС В ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБАХ  
ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА GR9 
Ледер М.О., Волков А.В., Лагунова Наталья Анатольевна, Калиенко М.С. 
ВСМПО-АВИСМА, Верхняя Салда, Россия 

 
ИЗНАШИВАНИЕ КОМПОЗИТА С ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ  
ПРИ НАЛИЧИИ ТРЕТЬЕГО ТЕЛА 
Любичева Анастасия Николаевна 
ИПМех РАН, Москва, Россия 

 
НЕУПРУГИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Варюхин В. Н.,1 Малашенко Вадим Викторович 1,2 
1ДонФТИ им. А.А. Галкина, Донецк, 2ДонНУ, Донецк 

1330-1430 ОБЕД 

1430-1600 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТВЕРДОСТИ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ МЕДНЫХ ПОЛОС, УПРОЧНЕННЫХ 

ЗНАКОПЕРЕМЕННОЙ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ 

Шелест А. Е.1, Юсупов В. С.1, Перкас М. М.1, Матюнин В. М.2, Марченков Артем Юрьевич2,  

Жгут Д. А.2 
1ИМЕТ РАН, Москва, Россия 
2НИУ «МЭИ», Москва, Россия 

 
СТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВА СИСТЕМЫ Zr-Nb-H, ОБЛУЧЕННОГО 
ИМПУЛЬСНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ 
Мишин Иван Петрович1, Степанова Е. Н.2, Тересов А. Д.3, Грабовецкая Г. П.1 
1 ИФПМ СО РАН, Томск, Россия, 2 ТПУ, Томск, Россия, 3 ИСЭ СО РАН, Томск, Россия 

 
СНИЖЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ ГРАНИЦ ЗЕРЕН МАРТЕНСИТНОЙ СТАЛИ 
СЕГРЕГАЦИЯМИ ОХРУПЧИВАЮЩИХ ПРИМЕСЕЙ 
Филиппов Г.А.¹, Мишин В.М.², Мишин Владимир Михайлович² 
¹ЦНИИчермет, Москва, Россия, ²СКФУ, Пятигорск, Россия 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СМЕШАННЫХ Zr-Y-O И Zr-Y-Mg-O ОКСИДОВ МЕТОДАМИ 
РЕНТГЕНОГРАФИИ И XAFS СПЕКТРОСКОПИИ 
Мороз Элла Михайловна1, Зюзин Д. А.1, Кривенцов В. В.1, Удовский А. Л.2, Саенко И.С. 2 
1 Институт катализа им. Г.К.Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия 
2 Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова РАН, Москва, Россия 

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗРУШЕНИЙ ДЕТАЛЕЙ НАЗЕМНЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК, 
СВЯЗАННЫХ С УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Наприенко Сергей Александрович 
ФГУП «ВИАМ», г. Москва, Россия 

 
ДЕФОРМАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ РЕНИЯ ПРИ ИЗГИБЕ 
Панфилов Петр Евгеньевич1, Панфилов Г.П.1, Зайцев Д.В.1,2, Толмачев Т.П.1,3  
1 УрФУ, Екатеринбург, Россия, 2 ИВТЭ УрО РАН, Екатеринбург, Россия 
3 ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
МИКРОПОЛЯРНЫХ ПЛАСТИНЫ И ОБОЛОЧКИ,  
НАХОДЯЩИХСЯ В ТЕМПЕРАТУРНОМ ПОЛЕ 
Крысько В.А.1, Папкова Ирина Владиславовна1,2, Крылова Е.Ю.3, Крысько А.В.1,2 
1СГТУ имени Гагарина Ю.А., 3СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ САМОЗАЛЕЧИВАНИЯ ТРЕЩИН В ПОЛИМЕРАХ 
Перельмутер Михаил Натанович 
ИПМех РАН, Москва, Россия 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ ЧАСТИЦ ВОЛЬФРАМА ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОМ 
ВОЗДЕЙСТВИИ НА СТАЛЬНУЮ ПРЕГРАДУ 
Петров Евгений Владимирович 1, Трофимов В.С.1, Копытский В.О.2 
1ИСМАН, Черноголовка, Россия, 2АлтГТУ, Барнаул, Россия 

 
НАКОПЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ЦИКЛИЧЕСКИ СТАБИЛЬНОЙ СТАЛИ ПРИ 
МАЛОЦИКЛОВОМ НАГРУЖЕНИИ 
Романов Александр Никитович, Филимонова Н. И. 
ИМАШ РАН, Москва, Россия 

 
О ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ОСНОВАХ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 
Щукин Е.Д., Савенко Владислав Ильич 
Институт физической химии и электрохимии РАН, Россия, Москва. 

1600-1620 КОФЕ-ПАУЗА 

1620-1800 

АВТОВОЛНОВАЯ МОДЕЛЬ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ НЕСТАБИЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ, 
СКАЧКИ КОТОРОЙ ОБУСЛОВЛЕНЫ ЭСТАФЕТНЫМ МЕХАНИЗМОМ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
БАРЬЕРОВ ДИСЛОКАЦИОННЫМИ СКОПЛЕНИЯМИ   
Сарафанов Георгий Федорович, Пупынин А.С.  
ИПМ РАН, Нижний Новгород, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОЛСТОСТЕННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПКМ 
Сергеев Андрей Юрьевич, Турусов Р.А., Солодилов В.И., 
ФИЦ ХФ РАН, Москва, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛА И ГЕОМЕТРИИ ОБРАЗЦА НА ПРОЦЕСС НАКОПЛЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ 
Синев Иван Олегович 1 
1Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия 

 
ОЦЕНКИ ВИБРАЦИОННОЙ ПРОЧНОСТИ И ВЫБОР СТРУКТУРЫ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА И 
ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ ПО ВИБРАЦИИ 
Скворцов Олег Борисович 1,2 
1ООО НТЦ «Балансмаш», Москва, Россия,  
2ФГБУН ИМАШ им. А.А.Благонравова РАН, Москва, Россия 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ДЕФЕКТНОЙ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛА НА 
ЛОКАЛИЗАЦИЮ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 
ДИНАМИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ 
Соковиков Михаил Альбертович 1, Симонов М.Ю. 2, Чудинов В.В. 1 , Оборин В.А. 1, Наймарк О.Б. 1 
1 ИМСС УрО  РАН, Пермь, Россия, 2 ПНИПУ, Пермь, Россия 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИЭФИРСУЛЬФОНА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ 
СВОЙТСВ НАМОТОЧНЫХ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ 
Третьяков Илья Васильевич, Солодилов В.И., Кирейнов А.В. 
ФИЦ ХФ РАН, Москва, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРИ ДЕФОРМАЦИИ НА СТРУКТУРУ 
СТАЛИ 12ХН10Т 
Троицкий Олег Александрович1, Хрущов М.М.1, Сташенко В.И.1, Савенко В.С.2 
1ИМАШ РАН, Россия,  
2Мозырский государственный педагогический университет, Беларусь 
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ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ НА ЛОКАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ, СТРУКТУРНЫЕ, МАГНИТНЫЕ И 
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОЦК FE И ЕГО БИНАРНЫХ СПЛАВОВ 
Удовский Александр Львович 
ИМЕТ РАН, Москва, Россия 

 
АДСОРБЦИОННО-СТИМУЛИРОВАННАЯ ДЕФОРМАЦИЯ МИКРОПОРИСТЫХ УГЛЕРОДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ  
Школин Андрей Вячеславович, Фомкин А.А., Меньщиков И.Е., Яковлев В.Ю., Пулин А.Л. 
ИФХЭ РАН, Москва, Россия 

 
ЖИВУЧЕСТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ РЕЛЬСОВ 
Шур Евгений Авелевич, Борц А.И., Базанова Л.В. 
ВНИИЖТ, Москва, Россия 
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СЕКЦИЯ 4 - КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ С УЛУЧШЕННЫМИ 

МЕХАНИЧЕСКИМИ И ТРИБОТЕХНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

Сопредседатели: Калита В.И. 

Миляев И.М. 

1000-1130 
FLEXURAL PROPERTIES OF THE EPOXY RESIN FILLED WITH SINGLE AND HYBRID CARBON 

NANOFILLERS 

Glaskova-Kuzmina Tatjana 1, Aniskevich A.1, Zotti A.2, Borriello A.2 and Zarrelli M.2 
1 Institute for Mechanics of Materials, University of Latvia, Riga, Latvia 
2 Institute for Polymers, Composites and Biomaterials, National Research Council of Italy, Portici, 

Italy Tatjana 

 CREEP OF HIGH DENSITY POLYETHYLENE FILLED WITH MULTIWALL CARBON NANOTUBES 

Starkova Olesja,  Sevcenko J., Stankevich S., Bulderberga O., Aniskevich A. 

IMM UL,  Riga, Latvia 

 СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, УПРОЧНЕННОГО WC1-X /МУНТ 

Аборкин Артемий Витальевич 1, ЗалесновА.И. 1, Объедков А.М. 2, Кремлев К.В. 2 
1 Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых, Россия  
2Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева, Россия 

 ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ПРЯМОГО ЛАЗЕРНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ НА 

СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ INCONEL 625 /TIC 

Александрова Анастасия Андреевна, Базалеева К. О. 

АО «ВНИИНМ им .А. А. Бочвара»,Москва, Россия 

 СОПРОТИВЛЕНИЕ УСТАЛОСТИ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ С ДЕТОНАЦИОННЫМИ 

ПОКРЫТИЯМИ ВК 

Анисимова Варвара Сергеевна 

КАИ, г. Казань, Россия 

 РАЗРУШЕНИЕ ПРИ АБРАЗИВНОМ ИЗНАШИВАНИИ НАНОСТРУКТУРНЫХ 

МНОГОСЛОЙНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 

МАКРОНАПРЯЖЕНИЙ 

Блинков Игорь Викторович, Черногор А. В., Сергевнин В. С., Волхонский А. О., Демиров А. П., 

Ущеко А. В. 

НИТУ «МИСиС», Ленинский проспект, д.4, к.1, Москва, Россия 

 ПОВЫШЕНИЕ АНТИФРИКЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТВЕРДЫХ УГЛЕРОДНЫХ 

ПОКРЫТИЙ ПУТЁМ ИХ ЛЕГИРОВАНИЯ  

Буяновский Илья Александрович1, Хрущов М.М.1, Левченко В.А.2 
1ИМАШ РАН, Москва, Россия, 2 МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

 РАЗРАБОТКА МЕДНОГО ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЕННОГО КОМПОЗИЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА С ПОВЫШЕННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЖАРОПРОЧНОСТИ И 

ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ДЛЯ ТЕПЛОНАГРУЖЕННЫХ ПАР ТРЕНИЯ 

Владимирова Юлия Олеговна, Шалунов Е.П. 

ФГБОУ ВО "ЧГУ им. И.Н. Ульянова" Чебоксары,Россия 

 РАЗРУШЕНИЕ КОМПОЗИТОВ С АЛЮМИНИЕВОЙ МАТРИЦЕЙ И УГЛЕРОДНЫМ 

ВОЛОКНОМ 

Галышев Сергей Николаевич1,2, Гомзин А.И.2, Галлямова Р.Ф.2, 3, Мусин Ф.Ф.3 
1 Институт физики твёрдого тела РАН, Черноголовка, Россия 
2 Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет, Уфа, Россия 
3 Уфимский институт химии РАН, Уфа, Россия 
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1130-1200 КОФЕ-ПАУЗА 

1200-1330 

КЕРМЕТНЫЕ ПЛАЗМЕННЫЕ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ КАРБИДОВ TiC-Cr3C2-WC 

Калита Василий Иванович, Радюк А. А., Комлев Д. И., Михайлова А. Б., Алпатов А. В., Титов 

Д. Д. 

ИМЕТ РАН, Москва, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ ГИП НА МИКРОСТРУКТУРУ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ МЕТОДОМ СЛС ИЗ СФЕРИЧЕСКИХ 

ПОРОШКОВ НА ОСНОВЕ NIAL 

Капланский Юрий Юрьевич. , Коротицкий А.В., Левашов Е. А.1 Пацера Е. И.  

МИСиС,  Москва,  Россия, 

 
CEMENTS, NANOMODIFIED BY FULLERENOLS, IMPACT RESISTANCE 

Zolotarev A.A.1, Charykov N.A.2,3, Semenov K.A.1,2, Keskinov Viktor Anatolevich.2, Shaimardanov 

Zh.K.4, Shaimardanova B.K.4 
1 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia 
2 Saint Petersburg State Technological institute (Technological University), Saint Petersburg, 

Russia 
3 Saint-Pretersburg Electrotechnical University «LETI», 5, Saint-Petersburg, Russia 
4 East Kazakhstan state technical University, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan 

 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ДО 

1500 °С КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ НЕОРГАНИЧЕСКОГО 

СВЯЗУЮЩЕГО  

Клемазов Кирилл Валерьевич 1 2, Миронов Р.А. 1, Якушкин П.Ю. 1, Забежайлов М.О. 1, 

Степанов П.А. 1, Атрощенко И.Г. 1 2,  Русин М.Ю. 1 
1АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина», Обнинск 
2 ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Обнинск 

 
СТРУКТУРА И ПРОЧНОСТЬ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТОВ С (Ti-Al)-МАТРИЦЕЙ И 

САПФИРОВЫМИ ВОЛОКНАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ПО ТВЕРДОФАЗНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Коржов Валерий Поликарпович, Курлов В.Н., Кийко В.М 

ИФТТ РАН, Черноголовка, Россия 

 
ДЕФОРМАЦИЯ И РАЗРУШЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ АЗОТИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 

ПРИ ТРЕНИИ 

Герасимов С.А.1, Куксенова Лидия Ивановна 2,1, Алексеева М.С.3,2 
1 – МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия,  
2 – ИМАШ им. А.А. Благонравова РАН, Москва, Россия  
3 – ФГУП ВИАМ, Москва, Россия 

 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

СВЯЗОК ДЛЯ АЛМАЗНОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

Логинов Павел Александрович 1, Сидоренко Д.А.1, Левашов Е.А.1 

МИСИС, Москва, Россия 

 
КИНЕТИКА САМОЗАЛЕЧИВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ТУГОПЛАВКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЦИРКОНИЯ 

Мировой Юрий Александрович1,2, Бурлаченко А.Г.1, Буяков А.С.1,2,3, Дедова Е.С.1,2,  

Буякова С.П.1,2,3 
1 ИФПМ СО РАН, Томск, Россия, 2 ТПУ, Томск, Россия, 3 ТГУ, Томск, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ И ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА 

СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ ПЕРЕХОД ЛЕНТ Bi2Sr2Ca2Cu3O10-x 

Михайлов Борис Петрович 1, Шиков А. А.2, Михайлова А. Б.1, Боровицкая И. В.1 
1 ИМЕТ РАН, Москва, Россия 
2 НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия 
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1330-1430 ОБЕД 

1430-1600 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБРАЗОВАНИЯ ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ ПРИ СИНТЕЗЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНЫХ СЛОИСТЫХ СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ 

Михеев Роман Сергеевич1, Коберник Н.В.1, Калашников И.Е.2, Болотова Л.К.2, Колмаков А.Г.2 

1 МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва, Россия 
2 ИМЕТ РАН, Москва, Россия 

 
ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ РЕЗИН УПЛОТНИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ АБРАЗИВНОГО ИЗНОСА И НИЗКИХ 

ТЕМПЕРАТУР 

Петрова Н.Н.1, Портнягина В.В.1, Мухин В.В.1, Морозов Алексей Владимирович2 
1 СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия 
2 ИПМех им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва, Россия 

 
ПОВЫШЕНИЕ СВОЙСТВ МЕДНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНТАКТА ЗА СЧЕТ 

ЕГО ОБРАБОТКИ ПЛАЗМОЙ, СФОРМИРОВАННОЙ ПРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ВЗРЫВЕ ФОЛЬГИ СЕРЕБРА С НАВЕСКОЙ ПОРОШКА ОКСИДА ЦИНКА 

Романов Денис Анатольевич1, Московский С.В.1, Иванов Ю.Ф.2, Громов В.Е.1, Соснин К.В. 1, 

Филяков А.Д.1 
1 СибГИУ, Новокузнецк 
2 ИСЭ СО РАН, Томск 

 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ  

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МЕДИ ДЛЯ СВЯЗКИ АЛМАЗНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Смирнов Валентин Михайлович, Шалунов Е.П., Голюшов И.С. 

ЧГУ им. И.Н.Ульянова, Чебоксары, Россия 

 
СТРУКТУРА ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Ti-Ta-N, ПОЛУЧЕННЫХ НА ПОВЕРХНОСТИ 

ТИТАНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ 

Соснин Кирилл Валерьевич, Романов Д.А., Пронин С.Ю., Громов В.Е., Филяков А.Д. 

СибГИУ, Новокузнецк, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК Eu2O3 и Dy2O3 В ЭЛЕКТРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ TiCNiCr НА 

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ КОМБИНИРОВАННОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ESA-PCAE 

Сытченко Алина Дмитриевна, Кирюханцев-Корнеев Ф.В. 

НИТУ «МИСиС», Москва, Россия 

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗРУШЕНИЯ НАНОКОМПОЗИТА Al2O3 / ГРАФЕН 

Фролова Анна Валерьевна 1,2, Столяров В. В.1,2 
1 ИМАШ РАН, Москва, Россия 
2 МИФИ, Москва, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ ДВУХОСНЫХ РАСТЯГИВАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ НА КИНЕТИКУ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДЕМПФИРУЮЩИХ СВОЙСТВ В СПЛАВАХ СИСТЕМЫ Mn-Cu 

Чудаков Иван Борисович1,  Федотова Н. Л.1, Макушев С. Ю.1, Сайков И. В.2 
1 ЦНИИчермет им. И.П.Бардина, Москва, Россия 
2 ИСМАН им.А.Г.Мержанова, Черноголовка, Россия 

1600-1630 КОФЕ-ПАУЗА 

1630-1720 
АНАЛИЗ ПОВЕРХНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ ЛИТЕЙНЫХ АЛЮМОМАТРИЧНЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Чэнь Ицзинь, Курганова Ю.А., Щербаков С.П., Карпухин С.Д. 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва, Россия 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОКРЫТИЙ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ДЕМПФЕРОВ ИЗ 

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

Шкалей Иван Владимирович1, Муравьева Т.И.1, Морозов А.В. 1, Цуканов И.Ю. 1, Horng J.H. 2, 

Торская Е.В. 1 
1ИПМех РАН, Москва, Россия 
2 National Formosa University, Yunlin 632, Taiwan 

 
ПОЛУЧЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ W-NI-FE-CO. 

Евстратов Евгений Викторович, Аверин С. И. 

ИМЕТ РАН, Москва, Россия 

 
ОСОБЕННОСТИ ПОЛЗУЧЕСТИ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

ИЕРАРХИЧЕСКИХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ 

Зайцев Александр Анатольевич, Коротицкий А.В., Левашов Е.А, Авдеенко Е.Н.,  

Коняшин И.Ю., Логинов П.А. 

НИТУ «МИСиС», Москва, Россия 

 
МНОГОСЛОЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАТОДА Cr3C2-

NiAl ПО ГИБРИДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ MS/PCAE/ESA 

Кирюханцев-Корнеев Филипп Владимирович 1, Сытченко А.Д.1, Горшков В.А.2, Левашов Е.А.1 
1НИТУ «МИСиС», Москва, Россия 
2ИСМАН, Черноголовка, Россия 
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Зал секционных заседаний №3 

МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Сопредседатели: Анохин А.С. 

Кульбакин И.В., Титов Д.Д., Лысенков А.С. 

 

1000-1130 

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ Ni-Al2O3 ДЛЯ РАБОТЫ В 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ 

Агуреев Леонид Евгеньевич1, Иванов А.В.,1 Лаптев И.Н.1, Канушкин А.И.1,2, Высотина Е.А.1,  

Ашмарин А.А., Иванов Б.С.1 
1ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», Москва, Россия, 2ИМЕТ РАН, Москва, Россия 

 
СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОСТДИНАМИЧЕСКОЙ 

РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ ПОСЛЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОСАДКОЙ 

Аксенов Денис Алексеевич1,2, Рааб Г.И.2, Рааб А.Г., Асфандияров Р.Н. 1,2 
1 Институт физики молекул и кристаллов - обособленное структурное подразделение 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения, Уфа, Россия 
2 УФИЦ РАН, Уфа, Россия, 2 НИ ИФПМ при УГАТУ, Уфа, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ РАСПЛАВА ПРИ СОЗДАНИИ ГИБРИДНЫХ 

ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ 

Анпилова Анастасия Юрьевна1, 2, Масталыгина Е. Е.1, 2, Попов А. А.1, 2 
1  ИБХФ РАН , Москва, Россия, 2 РЭУ им. Г. В. Плеханова , Москва, Россия 

 
ОЦЕНКА ПОВРЕЖДЕННОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ С ПОЗИЦИИ ТЕОРИИ 

ПЕРКОЛЯЦИИ 

Болотников Алексей Игоревич 

ИМЕТ РАН, Москва, Россия 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАГНИТОТВЁРДЫХ СПЛАВОВ 

СИСТЕМЫ FE-CR-CO 

Вомпе Татьяна Алексеевна, Лукина И.Н., Миляев И.М., Юсупов В.С. 

ИМЕТ РАН, Москва, Россия 

 
СТРУКТУРА И ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТИТАНА ВТ1-0 ПОСЛЕ ИМПУЛЬСНОЙ 

ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ 

Газизова Марина Юрьевна1, Жидков М.В.1, Одинцова Г.В.2, Колобов Ю.Р.1,3, Вейко В.П.2 
1НИУ БелГУ, Белгород, Россия, 2 ИТМО, Санкт-Петербург, Россия,  
3ИПХФ РАН, Черноголовка, Россия 

 
ПОЛУЧЕНИЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ СТЕРЖНЕЙ МЕТОДОМ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 

ГАЗОВОЙ ЭКСТРУЗИИ 

Галиев Фанис Фанилович.1, Сайков И.В.1, Алымов М.И.1, Бербенцев В.Д.2, Гулютин А.В.2, 

Бугаков В.И.2, Сачкова Н.В.1, Коновалихин С.В.1 
1ИСМАН, Черноголовка, Россия, 2ИФВД, Троицк, Россия 

 
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ СМЕШАННЫХ MN-CO 

ОКСИДОВ И ПЕРОВСКИТОВ СОСТАВА LACO1-XMNXO3 

Герасимов Евгений Юрьевич,2, Булавченко О.А. 1,2 
1ИК СО РАН, Новосибирск, Россия, 2НГУ, Новосибирск, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТИ РАЗДЕЛА ГАЗООБРАЗНОЙ ФАЗЫ В КОМПОЗИЦИОННОМ 

МАТЕРИАЛЕ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА НА ПРОЦЕСС БИОДЕГРАДАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Григорьева Елена Александровна 1, Колесникова Н. Н.1, Попов А. А.1, 2, Ольхов А. А.1, 2, 3 
1  ИБХФ РАН , Москва, Россия, 2 РЭУ им. Г. В. Плеханова, Москва, Россия 
3 ФИЦ ХФ РАН , Москва, Россия 

 
SYNTHESIS OF HETEROGENEOUS Al/BN NANOSTRUCTURES BY A MICROWAVE-PLASMA 

PROCESS FOR FABRICATION OF COMPOSITES 

Corthay Shakti., Matveev A.T., Kovalskii A.M., Konopatsky A.S., Shtansky D.V. 
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MISiS, Moscow, Russia, 

1130-1200 КОФЕ-ПАУЗА 

1200-1330 
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ И КОРРОЗИОННЫХ СВОЙСТВ 

СТАЛИ 12Х18Н10Т ПОСЛЕ ИМПУЛЬСНОЙ ИОННОЙ ОБРАБОТКИ 

Жидков Михаил Владимирович1, Газизова М. Ю.2, Лигачев А. Е.2, Потемкин Г. В.3, Колобов Ю. 

Р.1,4 
1НИУ БелГУ, Белгород, Россия 
2 Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия 
3НИУ ТПУ, Томск, Россия, 4ИПХФ РАН, Черноголовка, Россия 

 
ФОРМА РАЗДЕЛКИ КРОМОК ПОД СВАРКУ ТОЛСТОЛИСТОВОГО СВАРНОГО 

СОЕДИНЕНИЯ АЗОТСОДЕРЖАЩЕЙ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ 

Костина Валентина Сергеевна , Костина М.В., Мурадян С.О. 

ИМЕТ РАН, Москва, Россия 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИСПЕРСНОСТИ И ХИМИЧЕСКОГО 

СОСТАВА ПОРОШКОВ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ WC-CO НА КИНЕТИКУ УПЛОТНЕНИЯ ПРИ 

ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОМ ПЛАЗМЕННОМ СПЕКАНИИ 

Ланцев Евгений Андреевич, Нохрин А.В., Болдин М.С., Попов А.А. 

ННГУ им. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВЕЛИЧИНЫ МЕЖФАЗНЫХ ЭНЕРГИЙ ЧАСТИЦ Z-ФАЗЫ В 

9%CR-3%СO СТАЛИ ПРИ ПОЛЗУЧЕСТИ 

Никитин Иван Сергеевич, Федосеева А. Э. 

НИУ «БелГУ», Белгород, Россия 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОКСИДНЫХ ДОБАВОК Co, Fe, Mn НА СВОЙСТВА КЕРАМИКИ  

ZrO2-10%Al2O3 

Оболкина Татьяна Олеговна , Гольдберг М.А., Смирнов В.В., Смирнов С.В., Антонова О.С., 

Баринов С.М. 

ИМЕТ РАН, Москва, Россия 

 
СТРУКТУРА И ТВЕРДОСТЬ КЕРАМИКИ, ПОЛУЧЕННОЙ В ПРОЦЕССЕ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ НИТРИДИЗАЦИИ ЦИРКОНИЕВОЙ ФОЛЬГИ В РАМКАХ 

ПОДХОДА ОКИСЛИТЕЛЬНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Огарков Александр горевич.1, Ковалев И. А.1, Шокодько А. В.1, Просвирнин Д. В.1, Ашмарин А. А.1, 

Кочанов Г. П.1, Пенкина Т. Н.1, Фомина А. А.1, Шокодько Е. А.2, Чесноков А. А.1, 

Чернявский А. С.1, Иевлев В. М.1, 4, Солнцев К. А.1, 4 
1 ИМЕТ РАН, Москва, Россия, 2 НИУ МГСУ, Москва, Россия, 3 МГУ,  Москва, Россия 

 
НОВАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИЗГИБНОЙ ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИОННОЙ КЕРАМИКИ 

НА ОСНОВЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ, ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МНОГООСНОГО 

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

Попов Александр Андреевич, Берендеев Н.Н., Болдин М.С., Ланцев Е.А. 

ННГУ им. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия 

 
РАЗРУШЕНИЕ СЕЛЕНА ДИСПЕРГАЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ В ВОДНОЙ СРЕДЕ 

Фолманис Г. Э., Федотов Михаил Александрович 

ИМЕТ РАН, Москва, Россия 

 
BORON NANOPARTICLES FOR BORON NEUTRON CAPTURE THERAPY 

Khaptakhanova Polina Anatolevna. 1, Uspenskii S.A. 1,2, Kurkin T.S. 1, Zelenetskii A.N. 1  
1 Enikolopov Institute of Synthetic Polymer Materials, Moscow, Russia 
2 MARTIN’EX Internanational Research and Development Center, Moscow, Russia 

1330-1430 ОБЕД 
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1430-1600 
ОТКОЛ В САПФИРЕ ПРИ УДАРНОМ СЖАТИИ В РАЗЛИЧНЫХ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ  

Черепанов Иван Александрович 1,2, Савиных А.С.1, Разоренов С.В.1,2 
1ИПХФ РАН, Черноголовка, Россия, 2 МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОВОЧНОГО УЗЛА РОТАЦИОННО-КОВОЧНЫХ МАШИН 

Чурсин Алексей Сергеевич1, Андреев В.А.2, Юсупов В.С.2 
1 МИРЭА – Российский технологический университет, Москва, Россия. 
2ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, г. Москва, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ РАВНОКАНАЛЬНОГО УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ И РОТАЦИОННОЙ КОВКИ НА 

СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Mg-Zn-Ca 

Мартыненко Наталья Сергеевна 1,2, Серебряный В. Н.1, Анисимова Н. Ю.3, Киселевский М. В.3,  

Просвирнин Д. В.1, Терентьев В. Ф.1, Колтыгин А.В.2, Белов В. Д. 2, Морозов М. М. 1,  

Юсупов В. С. 1,Рааб Г. И.4, Добаткин С. В.1,2, Эстрин Ю. З.5,6 
1 ИМЕТ РАН, Москва, Россия,, 2 МИСиС, Москва, Россия  
3НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России, Россия 
4 УГАТУ, Уфа, Россия,, 5Университет им. Монаша, Департамент материаловедения и 

инжиниринга, Австралия, 6Университет Западной Австралии, Австралия 

 
ФАЗОВО-ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГИДРИДНО-КАЛЬЦИЕВОГО ПОРОШКА И ПОРИСТОГО 

МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ НИКЕЛИДА ТИТАНА, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ 

ДИФФУЗИОННОГО ЖИДКОФАЗНОГО СПЕКАНИЯ 

Аникеев Сергей Геннадьевич ., Артюхова Н. В., Гарин А. С., Моногенов А.Н., Ходоренко В.Н. 

НИ ТГУ , Томск, Россия 

 
СОЗДАНИЕ ПОРИСТО-МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ НИКЕЛИДА ТИТАНА 

Гарин Александр. Сергеевич , Аникеев С. Г., Артюхова Н. В., Кафтаранова М.И., Гюнтер В. Э. 

НИ ТГУ , Томск, Россия 

 
РЕНТГЕНОФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ТЕРМОРАДИАЦИОННО-МОДИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА, 

НАПОЛНЕННОГО СМЕСЬЮ НАПОЛНИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ 

Арсентьев Михаил Александрович1, Политова Е. Д.2, Рындя С. М.3, Кирюхин Д. П.4, Смолянский 

А. С.5 
1ООО «МЕТАКЛЭЙ Исследования и разработки», Сколково, Москва, Россия 
2Филиал АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», Москва, Россия, 
3НИЯУ МИФИ, Москва, Россия, 4ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская область, Россия 
5РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия 

 
ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ 

АССОЦИАЦИЙ ГАБРИЭЛЕВСКОГО РУДОПРОЯВЛЕНИЯ 

Бибко Артем Андреевич., Лычагин Д.В., Зырянова Л.А. 

Томский государственный университет, Томск, Россия 

 
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СМК AL-MG СПЛАВОВ 

Борисова Юлия Игоревна., Юзбекова Д. Ю., Могучева А. А. 

НИУ БелГУ, Белгород, Россия 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РКУП СПЛАВА МАРКИ ТН-1 В 

ОБОЛОЧКЕ ПРИ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ДЕФОРМАЦИИ  

Карелин Роман Дмитриевич1,2, Хмелевская И.Ю.1, Прокошкин С.Д.1, Андреев В.А.2, Комаров В.С.1,  

Юсупов В.С.2, Перкас М.М. 2, Провсвирнин В.В. 2, Шелест А.Е. 2 
1 МИСиС, Москва, Россия, 2 ИМЕТ РАН, Москва, Россия 

1600-1630 КОФЕ-ПАУЗА 

1630-1800 
НОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ ДЛЯ АЗОТИРУЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Сотников Максим Владимирович1, Сидоренко А. Г.1, Моисеенко В. И.1, Шишко С. А.2 
1 Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
2 ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»,  Минск, Беларусь,. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ АТОМНО-ЗОНДОВОЙ ТОМОГРАФИИ В ИТЭФ 

Лукьянчук Антон Алексеевич, Разницын О.А., Шутов А.С., Алеев А.А., Никитин А.А., Рогожкин 

С.В. 

НИЦ «Курчатовский институт» – ИТЭФ, Москва, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ РОТАЦИОННОЙ КОВКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ 

СТАЛЕЙ  

Рыбальченко О. В. 1,2, Лунев Виталий Александрович1,2, Токарь А. А.1,2, Одесский П. Д.3, Морозов 

М. М.1, Юсупов В. С.1, Добаткин С. В.1,2 
1 ИМЕТ РАН, Москва, Россия, 2 НИТУ «МИСиС», Москва, Россия 
3 ЦНИИСК имени В.А. Кучеренко, Москва, Россия 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАВОДОРОЖИВАНИЯ НА ДЕФОРМАЦИЮ ТИТАНОВОГО 

СПЛАВА ПТ-7М 

Рябов Дмитрий Александрович, Хлыбов А. А., Беляев Е. С. 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород, Россия 

 
ТРЕХМЕРНЫЕ ТРЕЩИНЫ В УПРУГОЙ СРЕДЕ 

Шамина Анастасия Александровна 

МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

 
РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ДАННЫХ АТОМНО-ЗОНДОВОЙ ТОМОГРАФИИ ДЛЯ 

ХАРАКТЕРИЗАЦИИ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛОВ   

Шутов Антон Сергеевич, Рогожкин С. В., Алеев А. А., Никитин А. А., Лукьянчук А. А., Разницын 

О. А. 

НИЦ «Курчатовский институт» – ИТЭФ, Москва, Россия 

 
ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ЭФФЕКТОМ 

ЧАСТИЧНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ПОСЛЕ РАСТРЕСКИВАНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОИНКАПСУЛИРОВАННЫХ АГЕНТОВ 

Данилов Егор Андреевич1, Горб П.В.1,2, Гареев А.Р.1 
1 НИИграфит, Москва, Россия, 2 РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия 

 
ДИНАМИЧЕСКИЕ И КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА  

ДЕФОРМАЦИИ СПЛАВА АМГ6 

Ефремов Денис Викторович1, Уваров С.В.1, Спивак Л.В.2, Наймарк О.Б.1 
1 ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия, 2  ПГНИУ , Пермь, Россия 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСТРЕСКИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ 

МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ ТРЕКОВОЙ МЕМБРАНЫ  

Ковалец Наталья Павловна, Бедин С. А., Баженов С. Л., Разумовская И. В. 

МПГУ, Россия, г. Москва,  

 
РАЗРАБОТКА ВЫСОКОПРОЧНЫХ И ИЗНОСОСТОЙКИХ СВЯЗОК FE-CO-NI-CR ДЛЯ 

АЛМАЗНОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

Жасай Умыт Актылеккызы, Логинов П.А., Левашов Е.А. 

МИСиС, Москва, Росся» 
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СЕКЦИЯ 3- НОВЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ̆ 

СТРУКТУРОЙ̆ И ВЫСОКИМ КОМПЛЕКСОМ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Сопредседатели: Костина М.В. 

 

930-1130 
ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОБЪЕМНЫЙ ЭФФЕКТ γ→α ПРЕВРАЩЕНИЯ 

В ВЫСОКОАЗОТИСТЫХ АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЯХ 

Банных Игорь Олегович1, Бецофен С.Я.2 
1 ИМЕТ РАН, Москва, Россия 
2 МАИ, Москва, Россия 

 
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ДЕФОРМИРОВАННОГО ЧАСТИЧНО-КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО 
СПЛАВА AL-NI-Y ПРИ КРИОТЕРМОЦИКЛИРОВАНИИ 
Абросимова Галина Евгеньевна, Волков Н.А., Першина Е.А., Аронин А.С. 
ИФТТ РАН, Черноголовка, Россия 

 
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ, СИНТЕЗИРОВАННЫХ 

МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ПЛАВЛЕНИЯ, НА ПРИМЕРЕ АУСТЕНИТНОГО 

СПЛАВА Fe-17%Cr-12%Ni-2%Mo-0.02%C 

Базалеева Ксения Олеговна1, Цветкова Е.В.2 
1ВНИИНМ им. А.А. Бочвара, 2МГТУ им.Н.Э. Баумана 

 
ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ 

ДЕФОРМИРУЕМОГО НИКЕЛЕВОГО И МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО 

ИНТЕРМЕТАЛЛИДНОГО СПЛАВОВ ПРИ СВАРКЕ ДАВЛЕНИЕМ С РАЗЛИЧНОЙ 

СТЕПЕНЬЮ ДЕФОРМАЦИИ 

Дроздов Андрей Александрович1, 2, 3, Поварова К.Б.2, Валитов В.А.1, Галиева Э.В.1, Булахтина 

М.А.1,2 
1 ИПСМ РАН, Уфа, Россия, 2 ИМЕТ РАН, Москва, Россия, 
3 ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина», Москва. 

 
МАГНИТОТВЁРДЫЕ СПЛАВЫ Fe-28Cr-10Co, ЛЕГИРОВАННЫЕ МОЛИБДЕНОМ И 

ВОЛЬФРАМОМ 

Миляев Игорь Матвеевич., Алымов М.И., Вомпе Т.А., Юсупов В.С., Зеленский В.А., Анкудинов 

А.Б., Лайшева Н.В. 

ИМЕТ РАН, Москва, Россия 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОМЫШЛЕННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА  

Михайлик Елена Сергеевна1, Кечекьян А.С.1, Монахова К.З.1, Голубев Е.К.1, Путивский И.А 2 
1ИСПМ им. Еникополова РАН, Москва, Россия 
2Россия ЗАО "Техполимер", Дивногорск, Россия 

 
КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ И ДИФФУЗИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АТОМОВ ВНЕДРЕНИЯ 

(C, O, N) И МОДУЛИ УПРУГОСТИ В ВАНАДИИ И СПЛАВАХ V-4Cr-4Ti, V-W-Cr, V-Ta-Cr-Zr 

Мороз Кирилл Андреевич, Чернов В.М., Потапенко М.М., Дробышев В.А., Кравцова М.В. 

АО ВНИИНМ Москва, Россия, 

 
РАЗРАБОТКА ВЫСОКОПРОЧНЫХ КОРРОЗИООННОСТОЙКИХ АУСТЕНИТНЫХ 

СТАЛЕЙ ДЛЯ ВАЛОВ НЕФТЯННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Мурадян Саркис Ованесович 1, Мурадян О.С.2, Костина М.В.1, Костина В.С.1, Поломошнов 

П.Ю..1 
1  ИМЕТ РАН, Москва, Россия 
2 Акционерное общество «Ижевский Опытно-Механический Завод», Ижевск, Россия 

 
 



СЕКЦИЯ 3 21 НОЯБРЯ Зал секционных заседаний №1 

 

 
УПРУГАЯ И ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ В АМОРФНОМ СПЛАВЕ 5БДСР 

ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ МОЩНЫМ ИОННЫМ ПУЧКОМ. 

Назипов Руслан Айратович1, Баталов Р.И. 2, Баязитов Р.М. 2, Новиков Г.А.2, Шустов В.А. 2, 

Лядов Н.М.2, Дулов Е.Н. 3 
1 КНИТУ, Россия, Татарстан, Казань 
2 КФТИ им. Е.К. Завойского РАН, Россия, Татарстан, Казань 
3 К(П)ФУ, Россия, Татарстан, Казань 

 
ФРАКТОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРУШЕНИЯ НОВОЙ ЛИТОЙ 

ВЫСОКОАЗОТИСТОЙ СТАЛИ 05Х21АГ15Н8М2ФЛ 

Поломошнов Павел Юрьевич , Костина М.В., Мурадян С.О., Антонова О.С.   

ИМЕТ РАН, Москва, Россия 

 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ МЕТОДОМ ВНУТРЕННЕГО ОКИСЛЕНИЯ  

Романова Елена Анатольевна, Романов А.Д., Чернышов Е.А. 

НГТУ, Нижний Новгород, Россия 

 
ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЕННЫЕ НАНООКСИДОМ ИТТРИЯ НИКЕЛЕВЫЕСПЛАВЫ, 

ИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Солнцев Виктор Петрович, Назаренко В.А. , Солнцева Т.А., Бродниковский Н.П.,  Луговской 

Ю.Ф., А. Минаков М.В. 

ИПМ НАНУ, г. Киев, Украина 

 
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ ЧАСТИЦ Z-ФАЗЫ В 9%CR 

СТАЛИ МАРТЕНСИТНОГО КЛАССА ПРИ ПОЛЗУЧЕСТИ И СТАРЕНИИ 

Федосеева Александр  Эдуардович, Никитин И. С., Однобокова М.В. 

НИУ «БелГУ», Белгород, Россия 

1130-1200 КОФЕ-ПАУЗА 

 



СЕКЦИЯ 5 21 НОЯБРЯ Зал секционных заседаний №1 

 

СЕКЦИЯ 5 - ОСОБЕННОСТИ РАЗРУШЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И НАНОМАТЕРИАЛОВ (ВЫСОКОПРОЧНЫХ И 

БИОМЕДИЦИНСКИХ КЕРАМИК, ГЕТЕРОСТРУКТУР, ФУЛЛЕРЕНОВ, ПЕНОМАТЕРИАЛОВ, 

ПОЛИМЕРОВ, ДЕМПФИРУЮЩИХ И ОГНЕСТОЙКИХ МАТЕРИАЛОВ); 

Сопредседатели: Баринов С.М. 

 Смирнов В.В. 

1200-1330 
ДЕФОРМАЦИЯ И РАЗРУШЕНИЕ ЧЕТЫРЕХМЕРНО АРМИРОВАННОГО 

УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНОГО КОМПОЗИТА, ПОЛУЧЕННОГО ПРИ 

ИЗОСТАТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ УГЛЕРОДНОЙ МАТРИЦЫ 

Антанович Александр Александрович1, Колесников С.А.2, Максимова Д.С.2 
1 ИФВД РАН, Москва, г. Троицк, Россия. 
2НИИграфит, г. Москва, Россия 

 
МЕХАНИКА РАЗРУШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ С ГЕОМЕТРИЕЙ ПРИМИТИВА ШВАРЦА ПРИ 
ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЯЧЕЕК. 
Балабанов Сергей Витальевич1 , Макогон А.И.1 , Сычев М.М.1 
1 ИХС РАН, Санкт-Петербург, Россия 

 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ СОЗДАНИЕ ПОРИСТО-МОНОЛИТНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ НИКЕЛИДА ТИТАНАКОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ  
Волков Георгий Михайлович 
Мосполитех, Москва, Россия 

 
ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА ВЫСОКОПОРИСТОЙ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ 

РЕАКЦИОННОСВЯЗАННОГО НИТРИДА КРЕМНИЯ. 

Георгиу Николай Константинович, Лисаченко М.Г., Забежайлов А.О., Русин М.Ю. 

АО «ОНПП Технология» им. А.Г.Ромашина», г. Обнинск, Россия 

 
СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ   

Емалетдинов Алик Камилович 

УГАТУ, г. Уфа, Россия 

 
ТЕРМИЧЕСКАЯ И ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕСТРУКЦИИ БИНАРНЫХ СМЕСЕЙ НА 

ОСНОВЕ ПОЛИЛАКТИДА 

Подзорова Мария Викторовна1, Тертышная Ю.В.2 
1РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия 
2 ИБХФ РАН, Москва, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ПРОЧНОСТЬ И ИНИЦИИРУЕМОСТЬ 

РЕАКЦИОННОЙ СИСТЕМЫ NI-AL  

Серопян Степан Арутюнович, Сайков И.В., Саламатов В.Г., Алымов М.И. 

ИСМАН РАН, г. Черноголовка, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФОРМОВОЧНОГО РАСТВОРА НА СВОЙСТВА 

ПОЛУЧАЕМОГО НЕТКАНОГО ВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ 

ПОЛИГИДРОКСИБУТИРАТА 

Староверова Ольга Валериевна 1, Кучеренко Е. Л.1, Ольхов А. А.1,2,3, Иорданский А. Л.1 
1 ФИЦ ХФ РАН, Москва, Россия 
2 РЭУ им. Г. В. Плеханова, Москва, Россия 
3 ИБХФ РАН им. Н.М. Эммануэля, Москва, Россия 

 
РАЗРУШЕНИЕ ПОЛИМЕРНОГО НЕТКАНОГО ВОЛОКНА ИЗ ПОЛИЛАКТИДА ПОД 

ДЕЙСТВИЕМ ВОДНОЙ СРЕДЫ  

Тертышная Юлия Викторовна 1,2, Левина Н.С.2, Бидей И.А.2 
1 ИБХФ РАН, Москва, Россия 
2 ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия 
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1330-1430 ОБЕД 

1430-1530 
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ (ОБСУЖДЕНИЕ) 

Председатель: Колмаков А.Г. 

Сопредседатели: Бахтеева Н.Д. 

Калита В.И. 

Михайлов Б.П. 

Севостьянов М.А. 

Юсупов В.С. 

1530-1630 
ОКИСЛЕНИЕ БИОМЕДИЦИНСКОГО ТИТАНОВОГО СПЛАВА TMZF В УСЛОВИЯХ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ТРЕНИИ 

Ткаченко Елизавета Ильинична. 

НГТУ, Новосибирск, Россия 

 
КИНЕТИКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ВЯЗКО-ХРУПКОГО ПЕРЕХОДА 
Лепов Валерий Валерьевич 1,2, Архангельская Е.А.3, Григорьев А.В. 1, Ачикасова В.С. 1 
1ИФТПС СО РАН, Якутск, Россия 
2Академия наук Республики Саха (Якутия), Якутск, Россия 
3Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия 

 
ПОЛЗУЧЕСТЬ ПРИ ИНДЕНТИРОВАНИИ СВЕРХУПРУГОГО ТВЕРДОГО УГЛЕРОДА  

Черногорова Ольга Павловна, Дроздова Е.И., Лукина И.Н. 

ИМЕТРАН, Москва, Россия 

 
ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА РАЗРУШЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ СФЕРИЧЕСКИХ ПОРОШКОВЫХ СМЕСЕЙ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ  

Царева Ирина Николаевна1, Максимов М.В.2, Бердник О.Б.1 
1Институт проблем машиностроения РАН - филиал ФИЦ Института прикладной 

физики РАН, 2АО ЦНИИ «Буревестник», Нижний Новгород, Россия 

 
АНАЛИЗ РАЗРУШЕНИЯ КРУПНОЗЕРНИСТОГО СПЛАВА TI49.2NI50.8 ПРИ 

МНОГОКРАТНЫХ МАРТЕНСИТНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ  

Чуракова Анна Александровна 1,2, Гундеров Д.В. 1,2 
1 ИФМК УФИЦ РАН, Уфа, Россия, 2 УГАТУ, Уфа, Россия 

 
ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА АЛЮМИНИЙ – СТАЛЬ 

Иванов Д. А. , Шляпин Сергей Дмитриевич. , Аккужин Н. Д. 

МАИ, Москва, Россия 

 
МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩИХ КОМПЛЕКСОВ ТЕТРАФЕНИЛПОРФИРИНА 

Тертышная Ю.В.1, Лобанов Антон Валерьевич 1,2, Хватов А.В.1 
1 ИБХФ РАН, Москва Россия 
2 ИХФ РАН, Москва, Россия 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ БИОДЕСТРУКЦИИ КОМПОЗИЦИЙ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОЙ 

ПЛОТНОСТИ С НАТУРАЛЬНЫМ КАУЧУКОМ   В ПОЧВЕ МЕТОДОМ ИК 

СПЕКТРОСКОПИИ 

Варьян Иветта Арамовна1,2, Колесникова Н.Н.1, Попов А.А.1,2 
1ИБХФ РАН,Москва, Россия 
2 РЭУ им. Г.В.Плеханова, Москва, Россия 
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Зал секционных заседаний №2 

СЕКЦИЯ 8 - КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПИСАНИЯ 

СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И НАНОМАТЕРИАЛОВ 

Сопредседатели: Юсупов В.С. 

Шелест А.Е. 

1000-1130 
ОСОБЕННОСТИ АТОМНОГО СТРОЕНИЯ АМОФНЫХ СПЛАВОВ Al83.5Ni9.5Si1.4La5.6 и 
Al84Ni6La10 
Алейникова Ксения Борисовна, Зинченко Е. Н., Змейкин А. А. 
ВГУ, Воронеж, Россия 

 
БАРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВА Mo-W 

Ахмедов Энвер Нариманович 

ИПГ ДНЦ РАН, Махачкала, Россия 

 
УСТАЛОСТНОЕ РАЗРУШЕНИЕ СПЛАВА АМГ6 

Билалов Дмитрий Альфредович, Баяндин Ю.В., Наймарк О.Б. 

ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия 

 
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВДАВЛИВАНИЯ ЖЕСТКОГО ШТАМПА В УПРУГУЮ 

ПОЛУПЛОСКОСТЬ С ТРЕЩИНОЙ 

Бобылев Александр Александрович 

МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия 

 
КВАНТОВО-МЕХАНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ РАЗНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ЭНЕРГИЙ  C14 И ОЦК ФАЗ 
C14 Fe И Mo И ЭНЕРГИИ ОБРАЗОВАНИЯ ФЕРРОМАГНИТНОЙ C14 ЛАВЕС - ФАЗЫ Fe2Mo 
Васильев Дмитрий Альбертович, Удовский А.Л. 
ИМЕТ РАН, Москва, Россия 

 
ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЕ В ТОРМОЗНОМ БАРАБАНЕ КОЛЕСНОЙ МАШИНЫ 
Гасанов Шахин Гумбат оглы, Аскеров С.А. 
АзТУ, Баку, Азербайджан 

 
AB INITIO РАСЧЕТЫ ЭНЕРГИИ СВЯЗИ КОМПОНЕНТОВ ПОКРЫТИЯ ИМПЛАНТАТА С 
ПОДЛОЖКОЙ 
Дашевский Илья Николаевич 
ИПМех РАН, Москва, Россия 

 
САМООРГАНИЗАЦИЯ ДЕФЕКТОВ СТРУКТУРЫ ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ МАТЕРИАЛОВ 
Емалетдинов Алик Камилович 
УГАТУ, г.Уфа, Россия 

 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ТКАНЫХ КЕРАМО-КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ 
С ЛОКАЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ДЕФЕКТАМИ 
Дедков Д.В., Зайцев Алексей Вячеславович, Соколкин Ю.В., Ташкинов А.А. 
ПНИПУ,Пермь, Россия 

1130-1200 КОФЕ-ПАУЗА 

1200-1330 
ЧИСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И ВЕРИФИКАЦИЯ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ И 
ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОУПРУГИХ СИСТЕМ В СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ  
Каплунов Савелий Моисеевич, Вальеc Н.Г., Дронова Е.А., Ченцова Н.А. 
ИМАШ РАН, Москва, Россия 

 
К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК В КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛАХ 
Ковтун Вадим Анатольевич 1,  Пасовец В.Н.2,3  
1 ГФ УГЗ МЧС РБ, Гомель, Беларусь, 2 УГЗ МЧС РБ, Минск, Беларусь, 3 ГНПО ПМ, Минск, Беларусь 
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КВАНТОВО-МЕХАНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ КОНЦЕНТРАЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ ПОЛНОЙ 
ЭНЕРГИИ  SIGMA-ФАЗЫ СИСТЕМЫ FE-VДЛЯ ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ 
Купавцев Михаил Владимирович, Удовский А.Л.   
ИМЕТ РАН, Москва, Россия 

 
ОБ АМОРФНОЙ СТРУКТУРЕ ОДНОКОМПОНЕНТНОГО МЕТАЛЛА 
Магомедов Махач Насрутдинович 
ИПГ ДНЦ РАН, Махачкала, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНОГО ИНДЕНТИРОВАНИЯ  НА ЦИКЛИЧЕСКИЙ РОСТ ТРЕЩИНЫ  
Матвиенко Юрий Григорьевич 1,  Разумовский И.А.1, Федоров А.А.2 
1ИМАШ РАН, Москва, Россия, 2 МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва, Россия 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАРОЖДЕНИЯ ТРЕЩИНЫ ВО ВТУЛКЕ БУРОВОГО НАСОСА 
Мирсалимов Вагиф Мирахмедович, Гахраманов О.М. 
АзТУ, Баку, Азербайджан 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРО- И НАНОСТРУКТУРНЫХ СОСТОЯНИЙ 
ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ 
ПОТОКОВ ЭНЕРГИИ 
Грановский А.Ю., Невский Сергей Андреевич, Сарычев В.Д., Мелехов Д.Л., Громов В.Е. 
СибГИУ, Новокузнецк, Россия 

 
МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА  
Пасовец Владимир Николаевич 1,2, Ковтун В.А.3 
1 УГЗ МЧС РБ, Минск, Беларусь, 2 ГНПО ПМ, Минск, Беларусь, 3 ГФ УГЗ МЧС РБ, Гомель, Беларусь 

 
ЭРГОДИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ О 
ВИБРАЦИОННОМ ПОВЕДЕНИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
Правоторова Елена Алексеевна1, Скворцов О.Б.1,2 
1ФГБУН ИМАШ им. А.А.Благонравова РАН, Москва, Россия 

2ООО НТЦ «Балансмаш», Москва, Россия 

1330-1430 ОБЕД 

1430-1530 
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ (ОБСУЖДЕНИЕ) 

Председатель: Колмаков А.Г. 

Сопредседатели: Бахтеева Н.Д. 

Калита В.И. 

Михайлов Б.П. 

Севостьянов М.А. 

Юсупов В.С. 

1530-1700 
ОЦЕНКА ЭНЕРГОСИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ И НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ ПОЛЫХ ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ВИНТОВОЙ 
ПРОШИВКИ  
Романцев Б.А.1,3, Скрипаленко Михаил Михайлович1,3, Юсупов В.С.2,3, Андреев В.А.2,3,  
Скрипаленко М.Н.1,3 
1НИТУ «МИСиС», г. Москва, Россия, 2ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, г. Москва, Россия, 3МИП «Стан» 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ КРУПНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ И 
УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ СКОРОСТЕЙ 
ДЕФОРМАЦИИ ОТ 0.001 с-1 ДО 1000 с-1 
Скрипняк Владимир Владимирович, Скрипняк В.А.  
НИ ТГУ, пр. Ленина, 36, Томск, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА 
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ КОНСТРУКЦИИ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
СТАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА 
Султанбеков Радэль Рамилевич , Терехин Р. Д., Назарова М. Н. 
Горный университет, Санкт-Петербург, Россия 

 
О КВАЗИСТАТИЧЕСКОМ РАЗРУШЕНИИ ГЕОМАТЕРИАЛОВ IN SITU 
Трофимов Виталий Александрович, Филиппов Ю.А. 
ИПКОН РАН, Москва, Россия 
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ВЛИЯНИЕ ИДЕАЛЬНЫХ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВОК 
НА АНИЗОТРОПИЮ ПРЕДЕЛА ТЕКУЧЕСТИ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Удовенко Юлия Павловна1, Ерисов Я.А.2 
1 Самарский университет, Самара, Россия 

2 СамНЦ РАН Самара, Россия 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Фесенко Татьяна Николаевна, Шитова Л.И., Дронова Е.А. 
ИМАШ РАН, Москва, Россия 

 
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАВНОКАНАЛЬНОГО УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ И 
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Cu-Cr-Zr  
Чембарисова Роза Галиевна, Александров И. В., Саркеева Е. А. 
УГАТУ, Уфа, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГИИ ИОНОВ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
МНОГОСЛОЙНЫХ ARC-PVD ПОКРЫТИЙ TiCrMoN-Ni 
Черногор Алексей Витальевич, Блинков И.В., Демиров А.П., Белов Д.С., Николаев Е.О. 
НИТУ «МИСиС», Москва, Россия 

 
NON-LINEAR DESCRIPTION OF HARDENING ZONE OF STEEL 
Shinkin Vladimir Nikolaevich 
National University of Science and Technology “MISIS”, Moscow, Russia 

 
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ГОРЯЧЕПРЕССОВАННОГО БЕРИЛЛИЯ 
Ревуцкий Александр Владимирович. Сырнев  Б.В , Семилуцкая О.В. 
Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева. Усть-
Каменогорск, Казахстан. 
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Зал секционных заседаний №3 

СЕКЦИЯ 7 - СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И НОВЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, РЕСУРСА ДЕТАЛЕЙ̆ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ, КОНСТРУКЦИЙ 

Сопредседатели: Бурханов Г.С. 

Гвоздев А.Е. 

1000-1130 
EFFECT OF PLASTIC DEFORMATION ON THE TEMPERATURE DEPENDENCES OF ELASTIC 
CONSTANTS IN AL-MG ALLOY 
Kurashkin Konstantin Vladimirovich Gonchar A.V. 
MERI RAS, Nizhny Novgorod, Russia 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО СКАЛЫВАНИЮ КРОМКИ ОБРАЗЦОВ КЕРАМИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ НА БАЗЕ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Батанова Ольга Алексеевна1, Гогоци Г.А.2, Матвиенко Ю.Г.1 
1 ИМАШ РАН, Москва, Россия  
2 Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины, Киев, Украина 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТАДИЙ СТАРЕНИЯ ЛИТОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА МЕТОДОМ 
ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 
Бердник Ольга Борисовна, Царева И.Н. 
ИПМ РАН, Нижний Новгород, Россия 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА СКОРОСТИ В СВАРНОМ 
СОЕДИНЕНИИ 
Гончар Александр Викторович, Мишакин В.В. 
ИПМ РАН,  Нижний Новгород, Россия 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ИЗДЕЛИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ, 
ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ АУСТЕНИТНО-МАРТЕНСИТНОЙ СТАЛИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДА МАГНИТНОЙ ПАМЯТИ МЕТАЛЛА 
Дубов Александр Анатольевич1, Дубов Ал.А.1, Марченков А.Ю.2, Колокольников С.М.1 
1 ООО «Энергодиагностика», Москва, Россия, 2 ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», Москва, Россия 

 
ПРОЧНОСТЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТЕКЛА С МЕТАЛЛОМ 
Ермишкин Вячеслав Александрович, Кулагин С.П., Минина Н.А.,Томенко А.К. 
ИМЕТ РАН, Москва, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ НА АКУСТИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ 
СВОЙСТВА АУСТЕНИТНОЙ И АУСТЕНИТО-ФЕРРИТНОЙ СТАЛИ 
Клюшников Вячеслав Александрович 
ИПФ РАН, Нижний Новгород, Россия 

 
ПРИМЕНЕНИЕ НАТУРНОЙ ТЕНЗОМЕТРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ 
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ БЫСТРЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
Маслов Сергей Валерьевич 
ИМАШ им. А.А.Благонравова РАН, Москва, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ, УПРУГИЕ И 
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АУСТЕНИТНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
Мишакин Василий Васильевич, Гончар А.В., Клюшников В.А. 
ИПМ РАН - филиал ФИЦ ИПФ РАН, Нижний Новгород, Россия 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ АЛЮМИНИЕВЫХ И ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ПРИ 
КОМБИНИРОВАННЫХ НАГРУЖЕНИЯХ 
Оборин В.А., Соковиков М.А., Наймарк О.Б. 
ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия 

1130-1200 КОФЕ-ПАУЗА 

1200-1330 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛИСТОВОГО ПРОКАТА НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 
РАЗРУШЕНИЯ, ПЛАСТИЧЕСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛА СЛЯБА И 
ПАРАМЕТРОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 
Носов Виктор Владимирович1,2, Щипачёв А.М.1, Палаев А.Г.1 
1 СПГУ, Санкт-Петербург, Россия, 2 СПбПУ,  Санкт-Петербург, Россия 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 
ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 
Параев Сергей Андреевич 
АО «НИИхиммаш», Москва, Россия 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ШАТУНА ОППОЗИТНОГО КОМПРЕССОРА И 
ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ЕГО БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ 
Петрова Ирина Михайловна, Филимонов М. А. 
Институт машиноведения им. .А.Благонравова  РАН ; 
АО НИЦ «Технопрогресс» 

 
АПОСТЕРИОРНАЯ ОЦЕНКА ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫБОРА ИНТЕРВАЛА ДИСКРЕТИЗАЦИИ 
СИГНАЛА ДЕФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ ФОРМУЛЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СПЕКТРА ПРИ 
ВАРЬИРОВАНИИ ЧАСТОТЫ СЛЕДОВАНИЯ ОТСЧЕТОВ 
Седов Андрей Владимирович1,2, Тришечкин Е.В.2 
1ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону, Россия, 2 ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова, Новочеркасск, Россия 

 
ЛАЗЕРНЫЙ ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ПОРИСТОСТИ 
ИЗОТРОПНЫХ МЕТАЛЛОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Соколовская Юлия Глебовна 1, Подымова Н.Б.1, Калашников И.Е.2, Кобелева Л.И.2, Болотова Л.К.2, 
Карабутов А.А.3 
1МГУ им. М.В.Ломоносова, , Москва, Россия, 2 ИМЕТ РАН, Москва, Россия, 3МГУ, Москва, Россия 

 
ВОЗБУЖДЕНИЕ УДАРНЫХ ВИБРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОМ 
ВОЗДЕЙСТВИИ НА МЕТАЛЛЫ 
Сташенко Владимир Иванович1, Скворцов О.Б.1,2, Троицкий О.А.1 
1ФГБУН ИМАШ им. А.А.Благонравова РАН, Москва, Россия, 2ООО НТЦ «Балансмаш», Москва, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ ТЕЛЕЖЕК 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ НА ПРИМЕРЕ СТАЛИ 20ГЛ. 
Хлыбов Александр Анатольевич., Кабалдин Ю.Г., Аносов М.С., Сентюрева В. И.  
НГТУ  им. Р. Е. Алексеева, Нижний Новгород, Россия 

 
КИНЕТИКА РАЗРУШЕНИЯ ПАКЕТА ОДНОНАПРАВЛЕННОГО ЛАМИНАТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ И ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ 
Матвиенко Ю.Г., Васильев И.Е., Чернов Дмитрий Витальевич 
ИМЕШ им. А.А. Благонравова РАН, Москва, Россия 

 
МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ И ЕЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ КАРБОНИТРИДА БОРА 
Шаяпов Владимир Равильевич1, Меренков И. С.1, Мяконьких А. В.2 
1ИНХ СО РАН, Новосибирск, Россия, 2ФТИАН им. К.А. Валиева РАН, Москва, Россия 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАНОХАРАКТЕРИСТИК ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА ОСНОВЕ РЕГИСТРАЦИИ СИГНАЛОВ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 
ПАРАМЕТРОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ  
Носов Виктор Владимирович .1,2, Григорьев Е.В.1 
1 СПГУ, Санкт-Петербург, Россия, 2 СПбПУ,  Санкт-Петербург, Россия 

1330-1430 ОБЕД 

1430-1530 
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ (ОБСУЖДЕНИЕ) 

Председатель: Колмаков А.Г. 

Сопредседатели: Бахтеева Н.Д. 

Калита В.И. 

Михайлов Б.П. 

Севостьянов М.А. 

Юсупов В.С. 
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Зал секционных заседаний №1 

СЕКЦИЯ 2 - РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ОСНОВАННЫХ НА ПРОЦЕССАХ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ; 

СЕКЦИЯ 6 - ДЕФОРМАЦИЯ И РАЗРУШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ; 

СЕКЦИЯ 9 -- ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ EBSD, РЭМ, АТОМНО-ЗОНДОВОЙ ТОМОГРАФИИ ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. 

Сопредседатели: Добаткин С.В., 
Аржаков М.С., Бунин И.Ж. 

1000-1140 
АККУМУЛИРУЮЩАЯ ИНТЕНСИВНАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ КРУЧЕНИЕМ ДЛЯ 

ДЕФОРМАЦИИ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОМС  

Гундеров Дмитрий 1,2, Валиев Р.З.2 
1 УФИЦ РАН, г. Уфа, Россия, 2 УГАТУ, , г. Уфа, Россия, 3 СПбГУ, Санкт-Петербург ,, Россия 

 
МИКРОСТРУКТУРА, МЕХАНИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА И ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ 

УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОГО БИОИНЕРТНОГО СПЛАВА Ti-45 МАС. % Nb, 

СФОРМИРОВАННОГО АBС-ПРЕССОВАНИЕМ И МНОГОХОДОВОЙ ПРОКАТКОЙ 

Ерошенко Анна Юрьевна1, Шаркеев Ю.П.1,2, Глухов И.А.1, Химич М.А.1,3, Уваркин П.В.1, 

Майрамбекова А.М. 1,3, Толмачев А.И.1 
1 ИФПМ СО РАН, Томск, Россия, 2ТПУ, Томск, Россия, 3 ТГУ, Томск, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ РОТАЦИОННОЙ КОВКИ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОТЖИГА НА СТРУКТУРУ И 

СВОЙСТВА СТАЛИ 08Х18Н10Т 

Рыбальченко Ольга Владиславовна 1,2, Токарь А. А. 1,2, Беляков А.Н. 3, Торганчук В. И. 3, Просвирнин 

Д. В. 1, Лунев В. А. 1,2, Морозов М. М. 1, Юсупов В. С. 1, Добаткин С. В. 1,2. 
1 ИМЕТ РАН, Москва, Россия,2 НИТУ «МИСиС», Москва, Россия, 3 БелГУ, Белгород, Россия 

 
STRUCTURE REFINEMENT OF SINTERED β-Ti ALLOYS BY HIGH PRESSURE TORSION 

Afonso C.R.M.1,  Amigó A.2,  Stolyarov Vladimir Vladimirovich 3,4,  Gunderov D.5,  Amigó V.2   
1 Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos-SP, Brazil. 
2 Universitat Politècnica de València (UPV), Camí de Vera s/n,  València, Spain. 
3Mechanical Engineering Research Institute of RAS, Moscow, Russia 
4National Research Nuclear University MEPhI, Moscow Engineering Physics Institute, Moscow, Russia 
5Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia 

 
STRUCTURE AND PROPERTIES OF A MAGNESIUM ALLOY COMPOSITE WITH CERAMICS 

PROCESSED BY HIGH PRESSURE TORSION 

Straumal Petr Borisovich 1,2, Martynenko N. S.1,2. 
1 A.A. Baikov Institute of metallurgy and materials science RAS, Moscow, Russia 
2 National University of Science and Technology «MISiS», Moscow, Russia 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ 

ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ГЕОМАТЕРИАЛОВ 

Бунин Игорь Жанович 

ИПКОН РАН, Москва, Россия 

 
МЕТОД РАЗРЫВНЫХ СМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ТРЕЩИН  

Звягин Александр Васильевич , Лужин А.А. , Шамина А.А. 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

 
ДИНАМИЧЕСКОЕ РАЗРУШЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НА ПРИМЕРЕ ГОРНЫХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ 

ВЗРЫВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Кочанов Алексей Николаевич 

ИПКОН РАН, Москва, Россия 
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ТЕКСТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ИНТЕРМЕТАЛЛИДНОМ ТИТАНОВОМ СПЛАВЕ СИСТЕМЫ TI-

22AL-25NB В ПРОЦЕССЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ОСАДКИ 

Заводов Адриан Валентинович,  Медведев П.Н., Наприенко С.А. 

ФГУП "ВИАМ", Москва, Россия 

 
ОТРАБОТКА МЕТОДИКИ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ НА АТОМНО-ЗОНДОВОМ ТОМОГРАФЕ 

ПАЗЛ-3D 

Разницын Олег Анатольевич, Лукьянчук А.А., Шутов А.С., Рогожкин С.В. 

НИЦ «Курчатовский институт» - ИТЭФ, Москва, Россия 

 
МЕХАНИЗМЫ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

ПРИ НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНОМ ТРЕХОСНОМ НАГРУЖЕНИИ 

Зайцев Алексей Вячеславович1, Карев В.И.2, Коваленко Ю.Ф.2, Пантелеев И.А.3, Шевцов Н.И.2 
1 ФГБОУВО Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 

Пермь, Россия 
2 ФГБУН Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН, Москва, Россия 
3 ФГБУН Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия 

1145 Торжественное закрытие конференции 
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

СЕКЦИЯ 1 - ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ НА НАНО-, МИКРО-, И МАКРОУРОВНЯХ 

1-1 ГИСТЕРЕЗИС ЗЕРНОГРАНИЧНОЙ ПОДВИЖНОСТИ ПРИ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДАХ НА ГРАНИЦАХ 
ЗЁРЕН 
Сурсаева В.Г., Горнакова А.С. 
ИФТТ РАН, Черноголовка, Московская область,  Россия 

1-2 ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОДНОРОДНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ В 
КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЯХ  
Левин В.П.  
ИМЕТ РАН, Москва, Россия 

1-3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАЛЕЧИВАНИЯ ПОРЫ ПРИ ЛАЗЕРНОМ НАГРЕВЕ ПОВЕРХНОСТИ 
ПЛАСТИНЫ ИЗ ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА 
Галактионова А. В., Емалетдинов А. К.   
УГАТУ, г. Уфа, Россия 

1-4 АКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ ПРИ СТАТИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ ТИТАНА 
Дмитриев А.А. 1, Поляков В.В.  1,2, Рудер Д.Д. 1 
1 Алтайский государственный университет, Россия 
2 Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия 

1-5 ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ TGS – 
TGS+Cr В ПОЛОСАХ РАЗНОГО СОСТАВА 
Гайнутдинов Р.В.1,  Лашкова А.К.1, Петржик Е.А.1 , Толстихина А.Л.1,  
Кашевич И.Ф.2, Шут В.Н.3  
1Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, 
Россия 
2 ВГУ им.П.М. Машерова, Витебск, Беларусь 
3 Институт технической акустики НАН Беларуси, Витебск, Беларусь 

1-6 ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ НА УПРУГИЕ И МИКРОПЛАСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ТИТАНА  
Кардашев Б.К.1, Нарыкова М.В. 1, Бетехтин В.И. 1, Кадомцев А.Г. 1,  
Амосова О.В.1, Токмачева-Колобова А.Ю.2 
1ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, Россия 
2 НИТУ «МИСИС», Москва, Россия 

1-7 УСТАЛОСТНОЕ РАЗРУШЕНИЕ ЛЕНТОЧНЫХ ОБРАЗЦОВ АМОРФНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
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1-50 ПОЛУЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ЛИСТОВ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СПЛАВОВ 

МОЛИБДЕНА 

Бурханов Г.С., Юсупов В.С., Карелин Ф.Р., Кириллова В.М., Карелин Р.Д., Ермишкин В.А., Минина Н.А., 
Сдобырев В.В., Серебряный В.Н., Михайлов Б.П., Дормидонтов Н.А. 
ИМЕТ РАН, Москва, Россия 

1-51 МЕХАНИЗМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИМПРЕССИОННОГО ПЕРЕЛОМА В ТРАБЕКУЛЯРНОЙ 

КОСТИ 

Зайцев Д. В. 1,2, Гилев М.В.1-3, Измоденова М.Ю.3 
1УрФУ, Екатеринбург, Россия 
2 ИВТЭ УрО РАН, Екатеринбург, Россия  
3 УГМУ, Екатеринбург, Россия 

СЕКЦИЯ 2 - РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ОСНОВАННЫХ НА ПРОЦЕССАХ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ; 

2-1 СИНТЕЗ НАНЕСЕННЫХ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ ПОСРЕДСТВОМ 
СТРУКТУРНО-ХИМИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИСХОДНЫХ ПРЕКУРСОРОВ И НОСИТЕЛЯ 
Артюх В.А. ¹, Борщ В.Н. ², Юсупов В.С. ¹, Жук С.Я. ², Зеленский В.А. ¹ 
¹ ИМЕТ РАН, Москва, Россия  
² ИСМАН РАН им. А.Г.Мержанова, Черноголовка, Россия 

2-2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОГЛАЩЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НЕЙТРОНОВ 
ВЫСОКОБОРИРОВАННЫМ ПОЛИЭТИЛЕНОМ И ВОЛОКНИСТЫМ КМ Al-B  
Юсупов В.С. ¹, Тютюнников С.И. ², Артюх В.А. 1,2*, Еник Т.Л. ², Зеленский В.А. ¹, 
Шаляпин В.Н. ², Фахуртдинов Р.С. ³  
¹ ИМЕТ РАН, Москва, Россия  
² ОИЯИ, г .Дубна, Россия,  
³ МГТУ им. Н.Э. Баумана Москва, Россия 

2-3 ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ ИЗ СПЛАВА СИСТЕМЫ 
TiNiHf С ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМ ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ  
Андреев В.А. 1, Карелин Р.Д.1,2, Юсупов В.С. 1, Перкас М.М. 1,  
Лазаренко Г.Ю. 1, Бондарева С.А.2 
1 ИМЕТ РАН, Москва, Россия. 
2 МИСиС, Москва, Россия. 

2-4 ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ, МЕХАНИЧЕСКИХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Mg-Ag ПОСЛЕ РАВНОКАНАЛЬНОГО УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ 
Темралиева Д. Р. 1,2, Мартыненко Н. С.1,2, Серебряный В. Н.1, Анисимова Н. Ю.3, Киселевский М. В.3, 
Визе Б.4, Рааб Г. И.5, Виллумайт-Ремер Р.4, Добаткин С. В.1,2, Эстрин Ю. З.6,7 
1Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва  
2НИТУ «МИСиС», Москва  
3НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва 
4Центр им. Гельмгольца в г. Гестхахт, Гестхахт, Германия 
5Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа 
6Университет им. Монаша, Мельбурн, Австралия 
7 Университет Западной Австралии, Перт, Австралия 

2-5 СТРУКТУРА ХОЛОДНОКАТАНОГО НИКЕЛЯ ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОГО НАГРЕВА  
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Валеев И.Ш., Валеева А.Х., Ильясов Р.Р., Ситдиков О.Ш., Маркушев М.В. 
ИПСМ РАН, Уфа, Россия 

2-6 ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРОНИЦАЕМОСТИ И РАЗМЕРА ПОР МАТЕРИАЛА ОТ 
УСЛОВИЙ КОНСОЛИДАЦИИ ПОРОШКОВ НИКЕЛЯ 
Шустов В.С., Зеленский В.А., Анкудинов А.Б., Гнедовец А.Г. 
ИМЕТ РАН, Москва, Россия 

2-7 ДЕФОРМАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ КОМПОЗИТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ КРУЧЕНИИ 
ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ АМОРФНЫХ СПЛАВОВ 
Пермякова И.Е.1, Блинова Е.Н.1, Щетинин И.В.2, Савченко Е.С.2 
1«ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», Москва, Россия 
2МИСиС, Москва, Россия 

2-8 ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ ИОНОВ СЕРЕБРА (I) С ТИОМОЧЕВИНОЙ 

Самадов А.С. 1, Изотов А.Д. 2 Горичев И.Г. 1  
1 МПГУ, Москва, Россия 
2 ИОНХ Изотов А.Д, Москва, Россия 

2-9 ВЛИЯНИЕ ХОЛОДНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Al-
Mg-Si СПЛАВОВ С Sc, Zr, Hf. 
Бочвар Н. Р., Рохлин Л. Л., Рыбальченко О. В., Леонова Н. П., Овчинникова О. А. 
ИМЕТ РАН, Москва, Россия 

2-10 ВЛИЯНИЕ ИМПЛАНТАЦИИ НА РАЗМЕР ЗЕРНА И СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ УМЗ-
ТИТАНА  
Никоненко А.В.1, Попова Н.А.2, Никоненко Е.Л.2, Калашников М.П.3, Курзина И.А.4 
1ТУСУР, Томск, Россия 
2ТГАСУ, Томск, Россия 
3ИФПМ СО РАН, Томск, Россия 
4ТГУ, Томск, Россия 

2-11 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА 
МАРТЕНСИТНО-СТАРЕЮЩЕЙ СТАЛИ 03Н18К9М5Т 
Кувшинов М.О.1, Хлыбов А.А.2 
1 Российский Федеральный Ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной физики, Саров, Россия 
2 Нижегородский государственный технический университет им.Р.Е. Алексеева, Нижний 
Новгород, Россия 

2-12 ПОЛУЧЕНИЕ СКАНДИЯ ОСОБОЙ ЧИСТОТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЛАСТИЧНЫХ И ХРУПКИХ 
МАТЕРИАЛОВ С ЕГО УЧАСТИЕМ 
Бурханов Г.С. 1, Кольчугина Н.Б.1, Рошан Н.Р. 1, Прокофьев П.А. 1, Горбунов С.В. 1, Дормидонтов Н.А  
1, Русинов Д.А. 1, Скотницова К. 2 
1ИМЕТ РАН, Москва, Россия 
2ВШБ-ТУ, Острава, Чехия 
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СЕКЦИЯ 3 - НОВЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ̆ СТРУКТУРОЙ̆ И 

ВЫСОКИМ КОМПЛЕКСОМ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК; 

3-1 СТРЕСС-ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ АМОРФНЫХ ПРОВОДОВ НА ОСНОВЕ Fe- И Co- СПЛАВОВ С 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МАГНИТОСТРИКЦИЕЙ 
Умнов П. П., Чуева Т. Р., Гамурар Н. В., Молоканов В. В. 
ИМЕТ РАН, Москва, Россия 

3-2 НОВАЯ ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННАЯ СВЕРХТВЁРДАЯ СТАЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ВЯЗКОСТИ 
Антипов В. И., Виноградов Л. В., Колмаков А. Г., Мухина Ю. Э., Баранов Е. Е. 
ИМЕТ РАН, Москва, Россия 

3-3 СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛИСТОВЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ВТ6 И 
VST2K 
Сафиуллин Р.В. 1, Малышева С.П. 1, Галеев Р.М. 1, Мухаметрахимов М.Х. 1, Хазгалиев Р.Г.1, 
Берестов А.В. 2 
1Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, Уфа, Россия 
2 ПАО «Корпорация ВСМПО АВИСМА», В. Салда, Россия 

3-4 ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ МЕХАНОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА МИКРОТВЕРДОСТЬ 
И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ Cr-Mn-N СТАЛИ 
Наркевич Н.А.1, Дерюгин Е.Е.1, Сурикова Н.С.1, Шугуров А.Р.1, Наркевич В.В.2 
1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
2Томский политехнический университет, Томск, Россия 

3-5 ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЯЮЩИХСЯ В КРИОГЕННОЙ ТЕХНИКЕ АУСТЕНИТНЫХ 
СТАЛЕЙ С АЗОТОМ И УГЛЕРОДОМ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
Блинов Е.В., Лукин Е.И. 
ИМЕТ РАН, Москва, Россия 

3-6 ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ АВИАКОСМОСА: РЕАЛЬНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ, 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
Ледер М. О., Волков А. В., Калиенко М. С., 
Волкова Н. П., Шушакова Е. А., Маркова Е.В. 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

3-7 ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ТЕРМОМАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ НА МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА 

ПОРОШКОВОГО СПЛАВА Fe-30%Cr-16%Co  

Зеленский В.А., Анкудинов А.Б., Миляев И.М., Шустов В.С., Устюхнн А.С.  

ИМЕТ РАН, Москва, Россия 

3-8 УПРОЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА 

ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС ТРАНСМИССИЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

ЭКОНОМНО ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ  

Руденко С.П., Валько А.Л., Сандомирский С.Г.   

Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

3-9 ВЛИЯНИЕ ДРУГИХ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ  МЕТАЛЛОВ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ВЫСОКОПРОЧНОГО СПЛАВА ИМВ7-1 СИСТЕМЫ Mg-Y-Gd-Zr  
Рохлин Л.Л., Добаткина Т.В., Тарытина И.Е., Лукьянова Е.А., 
ИМЕТ РАН, Москва, Россия 

3-10 РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ФАЗОВОГО АНАЛИЗА ПРИМЕСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОДУКТОВ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА БЕЗЭТАЛОННЫМ МЕТОДОМ 
ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРЕНИЯ 
Волченкова В.А., Казенас Е.К., Андреева Н.А., Дегтярёва А.П., Овчинникова О.А., Пенкина Т.Н., 
Родионова С.К., Смирнова В.Б., Фомина А.А., Яшукова В.Н. 
ИМЕТ РАН, Москва, Россия 

3-11 МЕХАНОАКТИВАЦИЯ ПОРОШКОВЫХ СМЕСЕЙ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ RuAl. 
Морозов А.Е.1, Поварова К.Б.1, Дроздов А.А.1,2 
1 ИМЕТ РАН, Москва 
2 «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина», Москва 

3-12 ПОЛУЧЕНИЕ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ RuAl МЕТОДОМ ГИП. 
Морозов А.Е.1, Поварова К.Б.1, Дроздов А.А.1,2 
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1 ИМЕТ РАН, Москва 
2 «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина», Москва. 

3-13 ВЛИЯИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ βNiAl+γ´Ni3Al+γNi 
СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Ni- Al-Co 
Поварова К.Б.1, Дроздов А.А.1,2, Базылева О.А.3, Морозов А.Е.1, Антонова А.В.1, Аргинбаева Э.Г.3, 
Булахтина М.А.1 
1 ИМЕТ РАН, Москва 
2 «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина», Москва. 
3 «ВИАМ» ГНЦ РФ, Москва 

3-14 ОСОБЕННОСТИ КРИСТАЛИЗАЦИИ ЛИТЕЙНЫХ СПЛАВОВ На ОСНОВЕ γ´Ni3Al, 
ЛЕГИРОВАННЫХ ХРОМОМ, МОЛИБДЕНОМ И КОБАЛЬТОМ. 
Дроздов А.А.1,2, Поварова К.Б.1, Морозов А.Е.1, Антонова А.В.1, Булахтина М.А.1 
1 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва 
2 ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина», Москва. 

3-15 RAPID ALLOY SOLIDIFICATION UNDER FAR FROM EQUILIBRIUM CONDITIONS AS A TOOL TO 
PRODUCE NEW MATERIALS WITH UNIQUE PROPERTIES 
Sobolev S.L. 
IPCP RAS, Chernogolovka, Moscow Region, Russia 
SSTU, Samara, Russia 

3-16 ВЯЗКОСТЬ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ГРАДИЕНТОМ ПРОЧНОСТИ ПО ТОЛЩИНЕ ПРИ 
ДИНАМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
Максимов А. Б., Ерохина И. С. 
ФГБОУВО КГМТУ, Керчь, Россия 

 

СЕКЦИЯ 4 - КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ С УЛУЧШЕННЫМИ МЕХАНИЧЕСКИМИ И  

ТРИБОТЕХНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ;. 

4-1 ВЛИЯНИЕ ПОЛИАНИЛИНА НА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭПОКСИДНЫХ 
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Курбатов В.Г., Пугачёва Т.А. 
ЯГТУ, Ярославль, Россия 

4-2 STUDY OF ALUMINA / GRAPHENE PLATELET COMPOSITES OBTAINED BY FAST SINTERING OF 
NANO POWDERS 
Klyatskina E.1, Sanchez-Bolinches A.1, Frolova A. F.3, Stolyarov V. V. 2,3 
1Department of Mechanical and Materials Engineering, Universitat Politècnica de Valencia (UPV), Spain 
2National Research Nuclear University (MEPhI), Moscow, Russia 
3Mechanical Engineering Research Institute of RAS, Moscow, Russia 

4-3 ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОТЖИГА НА СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОНКИХ 
ПЛЕНОК НИОБАТА ЛИТИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ NiSi2/Si И SiO2/Si 
Сериков Д.В., Дыбов В.А., Костюченко А.В. 
ВГТУ, Воронеж, Россия 

4-4 УПРУГИЕ СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ SiC-AlN. 
Кардашова Г.Д., Пашук Е.Г., Шабанов Ш.Ш. 
ДГУ, Махачкала, Россия 

4-5 ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ SiC.  
Кардашова Г.Д., Сафаралиев Г.К. 
ДГУ, Махачкала, Россия 

4-6 КОМПОЗИТНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИОННО-ГРАДИЕНТНЫЕ ПОКРЫТИЯ  НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА 
ЦИРКОНИЯ  
Стогней О.В., Филатов М.С. 
Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия 

4-7 ФРАКТАЛЬНО-КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ С ТРИБОТЕХНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 
Доненко И.Л., Лукьяненко В.А., Доненко В.А. 
КФУ им. В.И. Вернадского, Симферополь, Россия 
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4-8 ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ГИБРИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 
ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДОГО НОСИТЕЛЯ  
Храменкова А.В., Арискина Д.Н., Изварин А.И. 
ЮРГПУ(НПИ), Новочеркасск, Россия 

4-9 ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМ АЛЮМИНИДЫ 
НИКЕЛЯ – КОРУНД, УПРОЧНЕННЫХ ДИСПЕРСНЫМИ ЧАСТИЦАМИ МОЛИБДЕНА 
Евдокимов В. Ю., Тютькова Ю. Б., Пруцков М. Е., Баринов С. М., Овсянников Н. А., 
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